GRUPO
SIDERURGICO
GSR REYNA

NIT 900.601.327-7

DECLARACION DE CONFORMIDAD DE CALIDAD
BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO
NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 2289

©)

icontec

Sello de
Calidad

NTC 2269:2020 Barras
o do

cormgadas de ace
bajo aleacion para refuerzo

— No. 036836
(@)
icontec FECHA: DD/MM/AA

Sello con
Reglamento
Técnico

Res 1856:2017 Barras
cornugadas de acero de
baja aleacion para refuerzo
dé concreto

PEDIDO No. 16744

24/06/2022

CLIENTE FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S DESTINO BOGOTA
VEHICULO No.  |KUM 069 REMISION No. 16732
FACTURA No. |50859
ENSAYOS FiSICOS < i
COMPOSICION QUIMICA DIMENSIONES DE PROCESO
° ENSAYOS DE TRACCION % Max.
O
LONGITUD e‘? FLUENCIA | RESISTENCIA | ELONGACIO C Mn P S Si Cu Ni Cr Mo Nb \ CE PESO METRO ALTURA | ESPACIAMIENTO | ANCHO DE
o
PRODUCTO | (metros) | COUADA | PAQUETES | UNDADES || Diagay | owe | e | RF 1o | on | oo | o0 |00 | o0 |00 |0 | o | 0 | e | @ kg/m) |RESALTE ()| (mm) | VENAS (mm)
R-No.6 14 20221878 9 576 v 489.0 642.2 14.8 131 0.26 1.02 0.0068| 0.038 0.18 0.19 0.09 0.07 0.017 0.00047 0.0019 0.44 2.223 1.230 12.600 2.250
R-No.8 14 20221964 9 324 v 497.4 650.6 13.7 131 0.26 1.00 0.0088| 0.036 0.18 0.23 0.08 0.13 0.023 0.00075 0.0027 0.45 3.924 2.020 16.950 4.170
ESPECIFICACIONES DE NORMA
R-No.6 (420-540) | Min: 550 Min: 14 [ Min: 1.25 || Max: 0.30 Max: 1.50 | Max: 0.035 | Max: 0.045 | Max: 0.50 Max: 0.55 (2.101 - 2.235) Min: 0.97 Max: 13.3 Max: 7.3
R-No.8 (420 - 540) Min: 550 Min:12 | Min: 1.25 || Max: 0.30 Max: 1.50 | Max: 0.035 | Max: 0.045 [ Max: 0.50 Max: 0.55 (3.735-3.973) Min: 1.27 Max: 17.8 Max: 9.7
OBSERVACIONES

CE: CARBONO EQUIVALENTE

ANALISIS DE COMPOSICION QUIMICA DE COLADA

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACION RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

02/08/2021 Ver. 02 CCA-FOR-013

Enviado: inventario@amferreteria.com;figuracionesymallas@amferreteria.com;recepcionfiguraciones@amferreteria.com;produccionplanta0l@amferreteria.com



