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Planta: BARRANQUILLA 

 

CERTIFICADO DE ROTURA DE CILINDROS 

Cliente: IDC 21 SAS 

Dirección PROYECTO COLEGIO CARRIZAL 

N° Certificado: PMX-B-084-A Fecha: 28/02/24 
 

Ensayo a Compresión de Cilindros de Concreto (NTC 673) 

 
Obra: PROYECTO COLEGIO CARRIZAL 

f'c: 280,0 (Kg/cm2) Tipo: 46BN275C Asent: 8,0" ± 1" Plg 

Cemento: ARGOS Aditivo: MAPEI 

 
Comp. Entrega 

 
Mixer 

Fecha de 

Toma 

Fecha de 

Rotura 

Edad 

( días ) 

Resistencia 

(Kg/cm2) 

 
Elemento 

25145 39 18/11/23 24-nov-23 

 15-dic-23 

7 

28 

162,3 

310,6 
Columnas 

 
25152 

 
T50 

 
20/11/23 

        26-nov-23 
    17-dic-24 

7 
28 

171,6 
301,0 

 
Columnas 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 
 

 

Ing. Camilo Buitrago -Polimix Concreto Colombia 

Ce: 317503 0349 

Firma 



 

 

Planta: BARRANQUILLA 

 

CERTIFICADO DE ROTURA DE CILINDROS 

Cliente: IDC 21 SAS 

Dirección PROYECTO COLEGIO CARRIZAL 

N° Certificado: PMX-B-083-A Fecha: 28/02/24 
 

Ensayo a Compresión de Cilindros de Concreto (NTC 673) 

 
Obra: PROYECTO COLEGIO CARRIZAL 

f'c: 240,0 (Kg/cm2) Tipo: 46BN298C Asent: 6,0" ± 1" Plg 

Cemento: ARGOS Aditivo: MAPEI 

 
Comp. Entrega 

 
Mixer 

Fecha de 

Toma 

Fecha de 

Rotura 

Edad 

( días ) 

Resistencia 

(Kg/cm2) 

 
Elemento 

25108 39 14/11/23 20-nov-23 

11-dic-23 

7 

28 

123,5 

265,6 
Vigas 

 
25165 

 
T50 

 
28/11/23 

        4-dic-23 
25-dic-23 

7 
28 

121,6 
275,0 

 
Vigas 

 
25178 

 
433 

 
30/11/23 

6-dic-23 
27-dic-23 

7 
28 

111,6 
255,1 

 
Vigas 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 
 

 

Ing. Camilo Buitrago -Polimix Concreto Colombia 

Ce: 317503 0349 

Firma 





INFORME  DE  ENSAYOS

Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium del Atlantico S.A.S.
901131909-1
01 8000 423 724
Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES PROPIEDADES  QUIMICAS

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE % C % Mn % Si % S % P % Nb % Ce % Cr % Ni % Cu

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC2747555 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.29 1.05 0.22 0.017 0.016 0.000 0.47 0.01 0.01 0.01

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC2769658 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.27 1.04 0.19 0.015 0.024 0.000 0.45 0.01 0.01 0.01

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC2785288 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.07 0.20 0.019 0.021 0.000 0.46 0.01 0.01 0.01

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC4093184 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.27 1.06 0.21 0.015 0.015 0.000 0.45 0.02 0.01 0.01

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC4783153 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.07 0.21 0.016 0.025 0.000 0.46 0.01 0.01 0.00

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM1349843 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.07 0.20 0.015 0.005 0.000 0.47 0.02 0.05 0.10

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2301439 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.07 0.19 0.026 0.017 0.001 0.49 0.15 0.11 0.26

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM230143C NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.07 0.19 0.026 0.017 0.001 0.49 0.15 0.11 0.26

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308692 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.27 1.11 0.19 0.030 0.016 0.001 0.49 0.18 0.14 0.33

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308702 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.19 0.029 0.014 0.001 0.49 0.18 0.14 0.30

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308718 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.19 0.029 0.014 0.001 0.49 0.18 0.14 0.30

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308719 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.19 0.029 0.014 0.001 0.49 0.18 0.14 0.30

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2397243 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.11 0.18 0.026 0.016 0.000 0.49 0.08 0.11 0.33

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2405443 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.27 1.10 0.19 0.019 0.017 0.000 0.48 0.15 0.14 0.27

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2405446 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.27 1.10 0.19 0.019 0.017 0.000 0.48 0.15 0.14 0.27

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2405469 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.27 1.10 0.19 0.019 0.017 0.000 0.48 0.15 0.14 0.27

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTY0355906 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.16 0.004 0.006 0.000 0.46 0.01 0.01 0.00

Cliente:
Dirección:
Teléfono:

Fecha Impresión
No. Remisión:
Página:

CENTRAL DE HIERROS LTDA
CL 30 28 103 BARRANQUILLA
3700711

23/01/17
82562618
1 de 7  

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

_____________________
Autoriza

Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory  Manager



INFORME  DE  ENSAYOS

Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium del Atlantico S.A.S.
901131909-1
01 8000 423 724
Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES PROPIEDADES  QUIMICAS

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE % V % Mo

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC2747555 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.003 0.000

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC2769658 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.004 0.000

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC2785288 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.003 0.000

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC4093184 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.004 0.000

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC4783153 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.005 0.000

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM1349843 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.012

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2301439 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.002 0.029

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM230143C NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.002 0.029

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308692 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.002 0.032

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308702 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.002 0.028

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308718 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.002 0.028

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308719 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.002 0.028

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2397243 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.002 0.026

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2405443 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.002 0.025

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2405446 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.002 0.025

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2405469 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.002 0.025

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTY0355906 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.003 0.003

Cliente:
Dirección:
Teléfono:

Fecha Impresión
No. Remisión:
Página:

CENTRAL DE HIERROS LTDA
CL 30 28 103 BARRANQUILLA
3700711

23/01/17
82562618
2 de 7  

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

_____________________
Autoriza

Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory  Manager



INFORME  DE  ENSAYOS

Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium del Atlantico S.A.S.
901131909-1
01 8000 423 724
Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES PROPIEDADES  FISICAS

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE Resistencia

Fluencia

Resistencia

Tracción

Alargamiento Doblado Relación

RT/RF

Área Nominal Angulo

Resalte

Fecha

Ensayo

psi psi % Pulg.2 °

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC2747555 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 70213 89050 17 Sin Grieta 1.27 51

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC2769658 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 70881 91305 17 Sin Grieta 1.29 50

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC2785288 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 68897 88827 19 Sin Grieta 1.29 51

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC4093184 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 68410 88272 20 Sin Grieta 1.29 50

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC4783153 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 67735 87886 19 Sin Grieta 1.30 49

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM1349843 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 68843 89088 18 Sin Grieta 1.29 0.20 50

20221207

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2301439 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 73094 97583 17 Sin Grieta 1.34 0.20 49

20221110

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM230143C NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 73094 97583 17 Sin Grieta 1.34 0.20 49

20221110

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308692 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 71735 95120 17 Sin Grieta 1.33 0.20 50

20221115

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308702 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 73011 97452 18 Sin Grieta 1.33 0.20 50

20221110

Cliente:
Dirección:
Teléfono:

Fecha Impresión
No. Remisión:
Página:

CENTRAL DE HIERROS LTDA
CL 30 28 103 BARRANQUILLA
3700711

23/01/17
82562618
3 de 7  

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

_____________________
Autoriza

Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory  Manager



INFORME  DE  ENSAYOS

Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium del Atlantico S.A.S.
901131909-1
01 8000 423 724
Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES PROPIEDADES  FISICAS

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE Resistencia

Fluencia

Resistencia

Tracción

Alargamiento Doblado Relación

RT/RF

Área Nominal Angulo

Resalte

Fecha

Ensayo

psi psi % Pulg.2 °

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308718 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 73011 97452 18 Sin Grieta 1.33 0.20 50

20221110

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308719 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 73011 97452 18 Sin Grieta 1.33 0.20 50

20221110

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2397243 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 74641 97246 17 Sin Grieta 1.30 0.20 53

20221220

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2405443 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 75271 95428 16 Sin Grieta 1.27 0.20 50

20221219

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2405446 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 75271 95428 16 Sin Grieta 1.27 0.20 50

20221219

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2405469 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 75271 95428 16 Sin Grieta 1.27 0.20 50

20221219

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTY0355906 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 67181 89912 18 Sin Grieta 1.34 50

DATOS GENERALES PROPIEDADES  DIMENSIONALES

Cliente:
Dirección:
Teléfono:

Fecha Impresión
No. Remisión:
Página:

CENTRAL DE HIERROS LTDA
CL 30 28 103 BARRANQUILLA
3700711

23/01/17
82562618
4 de 7  

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

_____________________
Autoriza

Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory  Manager



INFORME  DE  ENSAYOS

Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium del Atlantico S.A.S.
901131909-1
01 8000 423 724
Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES PROPIEDADES  DIMENSIONALES

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE Separación Extremos Espaciamiento Peso Metro (Masa) Altura Resalte

mm mm Kg/m mm

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE Separación Extremos Espaciamiento Peso Metro (Masa) Altura Resalte

mm mm Kg/m mm

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC2747555 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.4 8.5 0.969 1.00

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC2769658 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.5 8.5 0.966 0.83

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC2785288 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.6 8.4 0.955 0.65

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC4093184 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.4 8.4 0.969 0.68

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC4783153 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.6 8.4 0.958 0.73

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM1349843 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.3 8.3 1.004 0.73

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2301439 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.8 8.3 0.985 0.83

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM230143C NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.8 8.3 0.985 0.83

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308692 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.6 8.3 0.979 0.69

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308702 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.7 8.3 1.009 0.71

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308718 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.7 8.3 1.009 0.71

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308719 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.7 8.3 1.009 0.71

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2397243 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.3 8.4 0.982 0.88

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2405443 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.6 8.5 0.965 82.00

Cliente:
Dirección:
Teléfono:

Fecha Impresión
No. Remisión:
Página:

CENTRAL DE HIERROS LTDA
CL 30 28 103 BARRANQUILLA
3700711

23/01/17
82562618
5 de 7  

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

_____________________
Autoriza

Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory  Manager



INFORME  DE  ENSAYOS

Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium del Atlantico S.A.S.
901131909-1
01 8000 423 724
Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES PROPIEDADES  DIMENSIONALES

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE Separación Extremos Espaciamiento Peso Metro (Masa) Altura Resalte

mm mm Kg/m mm

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2405446 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.6 8.5 0.965 82.00

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2405469 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.6 8.5 0.965 82.00

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTY0355906 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 8.5 0.983 0.83

Declaración de Incertidumbre de la medición

     Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

     * Tracción: NTC 2289: 2020 Num. 9 y 15.2 (Caída de la curva, método de desplazamiento) NTC 3353: 2019 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2: 2018

     * Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

     * Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

     Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

Variable Incertidumbre Expandida(1)

    Resistencia a la Fluencia      ± 656 psi / ± 4.52 Mpa

    Resistencia a la Tracción      ± 656 psi / ± 4.52 Mpa

    Alargamiento      ± 0.378 %

    Altura Resalte      ± 0.019 mm

   Separación entre extremos      ± 0.038 mm

Cliente:
Dirección:
Teléfono:

Fecha Impresión
No. Remisión:
Página:
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Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

_____________________
Autoriza

Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory  Manager



INFORME  DE  ENSAYOS

Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium del Atlantico S.A.S.
901131909-1
01 8000 423 724
Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

Variable Incertidumbre Expandida(1)

    Espaciamiento      ± 0.035 mm

    Angulo de Resalte      ± 0.710 °

   Peso metro (masa)      ± 0.011 Kg/m

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianza de 95%.

Cliente:
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Fecha Impresión
No. Remisión:
Página:
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INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES PROPIEDADES  QUIMICAS

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE % C % Mn % Si % S % P % Nb % Ce % Cr % Ni % Cu

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345915 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345916 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345917 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345920 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345923 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345928 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345929 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345930 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345935 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345937 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345938 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345940 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345941 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345942 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345943 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345944 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345945 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06
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Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
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INFORME  DE  ENSAYOS

Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:
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INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES PROPIEDADES  QUIMICAS

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE % C % Mn % Si % S % P % Nb % Ce % Cr % Ni % Cu

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345946 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345947 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345949 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345951 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345952 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

DATOS GENERALES PROPIEDADES  QUIMICAS

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE % V % Mo

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345915 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345916 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345917 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345920 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345923 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345928 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345929 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345930 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345935 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009
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INFORME  DE  ENSAYOS

Razón Social:
NIT:
Teléfono:
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INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES PROPIEDADES  QUIMICAS

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE % V % Mo

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345937 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345938 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345940 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345941 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345942 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345943 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345944 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345945 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345946 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345947 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345949 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345951 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345952 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

DATOS GENERALES PROPIEDADES  FISICAS

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE Resistencia

Fluencia

Resistencia

Tracción

Alargamiento Doblado Relación

RT/RF

Área Nominal Angulo

Resalte

Fecha

Ensayo
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INFORME  DE  ENSAYOS

Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium del Atlantico S.A.S.
901131909-1
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Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES PROPIEDADES  FISICAS

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE Resistencia

Fluencia

Resistencia

Tracción

Alargamiento Doblado Relación

RT/RF

Área Nominal Angulo

Resalte

Fecha

Ensayo

psi psi % Pulg.2 °

psi psi % Pulg.2 °

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345915 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345916 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345917 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345920 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345923 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345928 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345929 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125
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Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
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No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
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INFORME  DE  ENSAYOS

Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium del Atlantico S.A.S.
901131909-1
01 8000 423 724
Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600
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INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES PROPIEDADES  FISICAS

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE Resistencia

Fluencia

Resistencia

Tracción

Alargamiento Doblado Relación

RT/RF

Área Nominal Angulo

Resalte

Fecha

Ensayo

psi psi % Pulg.2 °

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345930 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345935 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345937 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345938 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345940 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345941 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345942 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345943 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125
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INFORME  DE  ENSAYOS
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NIT:
Teléfono:
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Ternium del Atlantico S.A.S.
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INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES PROPIEDADES  FISICAS

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE Resistencia

Fluencia

Resistencia

Tracción

Alargamiento Doblado Relación

RT/RF

Área Nominal Angulo

Resalte

Fecha

Ensayo

psi psi % Pulg.2 °

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345944 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345945 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345946 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345947 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345949 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345951 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345952 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

DATOS GENERALES PROPIEDADES  DIMENSIONALES
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INFORME  DE  ENSAYOS

Razón Social:
NIT:
Teléfono:
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INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES PROPIEDADES  DIMENSIONALES

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE Separación Extremos Espaciamiento Peso Metro (Masa) Altura Resalte

mm mm Kg/m mm

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE Separación Extremos Espaciamiento Peso Metro (Masa) Altura Resalte

mm mm Kg/m mm

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345915 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345916 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345917 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345920 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345923 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345928 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345929 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345930 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345935 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345937 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345938 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345940 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345941 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345942 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

Cliente:
Dirección:
Teléfono:

Fecha Impresión
No. Remisión:
Página:

CENTRAL DE HIERROS LTDA
CL 30 28 103 BARRANQUILLA
3700711

23/01/17
82562619
7 de 9  

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

_____________________
Autoriza

Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory  Manager



INFORME  DE  ENSAYOS

Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium del Atlantico S.A.S.
901131909-1
01 8000 423 724
Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES PROPIEDADES  DIMENSIONALES

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE Separación Extremos Espaciamiento Peso Metro (Masa) Altura Resalte

mm mm Kg/m mm

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345943 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345944 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345945 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345946 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345947 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345949 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345951 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345952 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

Declaración de Incertidumbre de la medición

     Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

     * Tracción: NTC 2289: 2020 Num. 9 y 15.2 (Caída de la curva, método de desplazamiento) NTC 3353: 2019 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2: 2018

     * Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

     * Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

     Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

Variable Incertidumbre Expandida(1)

Cliente:
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Teléfono:

Fecha Impresión
No. Remisión:
Página:
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CL 30 28 103 BARRANQUILLA
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Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

_____________________
Autoriza

Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory  Manager



INFORME  DE  ENSAYOS

Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium del Atlantico S.A.S.
901131909-1
01 8000 423 724
Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

Variable Incertidumbre Expandida(1)

    Resistencia a la Fluencia      ± 656 psi / ± 4.52 Mpa

    Resistencia a la Tracción      ± 656 psi / ± 4.52 Mpa

    Alargamiento      ± 0.378 %

    Altura Resalte      ± 0.019 mm

   Separación entre extremos      ± 0.038 mm

    Espaciamiento      ± 0.035 mm

    Angulo de Resalte      ± 0.710 °

   Peso metro (masa)      ± 0.011 Kg/m

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianza de 95%.
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Fecha Impresión
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CENTRAL DE HIERROS LTDA
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Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

_____________________
Autoriza

Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory  Manager









































































 

 



GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO

Fecha de                             08/04/2021 Hora: 11:03:20 Página    1 de 2

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO
Expediente: PBQ-16021

RMN: PBQ-16021

MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Vigencia Desde: 07/11/2018          Hasta: 06/11/2048 Fecha y Hora de Registro: 07/11/2018  17:22:28

TITULARES: IDENTIFICACIÓN

MARIA ALEJANDRA DE JESUS RUEDA LUGO CC     1044420725

AREA TOTAL: 143 Hectárea(s) y 4864 mt(s)2 MUNICIPIOS: BARANOA-ATLANTICO

MINERALES: ARENAS Y GRAVAS NATURALES Y SILICEAS\ RECEBO (MIG)

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

AREA: 1

PUNTO ARCIFINIO: Primer punto del polígono

NORTE: 1689458,0000

ESTE: 911999,0000

PLANCHA IGAC: 17

ALINDERACIÓN

Coordenada Norte Coordenada Este

1689458,0000 911999,0000

1689105,0000 909972,0000

1689304,0000 909662,0000

1689837,0000 909902,0000

1690021,6730 911130,6290

1690012,0010 911127,9990

1689964,9250 911752,9810

ANOTACIONES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANOTACIÓN: 1 FECHA ANOTACIÓN: 07/11/2018

TIPO ANOTACIÓN: CONTRATO UNICO DE CONCESION FECHA EJECUTORIA: 07/11/2018

DOCUMENTO CONTRATO NÚMERO: PBQ-16021

EXPEDIDO POR: PAR CENTRO FECHA DOCUMENTO: 07/11/2018

LUGAR: BOGOTÁ, D.C.

ESPECIFICACIÓN Inscripción en el Registro Minero Nacional del CONTRATO DE CONCESION No. PBQ-16021

CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA -ANM- Y MARÍA ALEJANDRA DE JESUS

RUEDA LUGO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.044.420.725, regido por las siguientes

GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO - VICEPRESIDENCIA DE CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN
El interesado debe comunicar a esta Dependencia cualquier inconsistencia que se presente en este documento
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Fecha de                             08/04/2021 Hora: 11:03:20 Página    2 de 2

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO
Expediente: PBQ-16021

RMN: PBQ-16021

MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Vigencia Desde: 07/11/2018          Hasta: 06/11/2048 Fecha y Hora de Registro: 07/11/2018  17:22:28

cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. - Objeto. El presente contrato tiene por objeto la realización por parte

de EL CONCESIONARIO de un proyecto de exploración técnica y explotación económica y sostenible,

de un yacimiento de ARENAS Y GRAVAS NATURALES Y SILICEAS Y RECEBO (MIG), en el área total

descrita en la cláusula segunda de este contrato, (...). CLÁUSULA SEGUNDA. - Área del contrato. El

área objeto del presente contrato corresponde a la alinderación que se define por las coordenadas que

se mencionan a continuación: (...). El área total antes descrita está ubicada en jurisdicción del Municipio

de BARANOA Departamento de ATLANTICO y comprende una extensión superficiaria total de 143,4865

HECTÁREAS DISTRIBUIDAS EN 1 ZONA, (...).  CLÁUSULA CUARTA. - Duración del Contrato y

Etapas. El presente contrato tendrá una duración máxima de TREINTA (30) AÑOS, contados a partir de

la fecha de su inscripción en el Registro Minero Nacional según lo señalado en el Artículo 70 del Código

de Minas y para cada etapa así: a) Plazo para Exploración. TRES (3) AÑOS contados a partir de su

inscripción en el Registro Minero Nacional para hacer la exploración técnica del área contratada, (...). b)

Plazo para Construcción y Montaje. TRES (3) AÑOS para la construcción e instalación de la

infraestructura y del montaje necesario para las labores de explotación, tiempo que empezará a correr

una vez terminado definitivamente el periodo de exploración. (...). c) Plazo para la Explotación.

Corresponde al tiempo restante, en principio, VEINTICUATRO (24) AÑOS, o el que resulte según la

duración efectiva de las dos etapas anteriores junto con sus prórrogas. (...).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA ACLARATORIA

De acuerdo con la circular Número 0010 del 18 de junio de 2015 expedida por la Agencia Nacional de Minería ANM -, se fija la directriz relacionada con la

inscripción de prendas mineras, donde se determina que "Por disposición de la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 400 de 2014 las garantías mineras o cualquier

gravamen que recaiga sobre el derecho a explorar y explotar en los términos de la señalada norma, deben ser consultadas en el registro de Garantías

Mobiliarias, el cual se desarrollará por parte de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras)".

***************************************** FIN DE ESTE DOCUMENTO ****************************************

GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO - VICEPRESIDENCIA DE CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN
El interesado debe comunicar a esta Dependencia cualquier inconsistencia que se presente en este documento







































































 

  

Barranquilla, 10 de Noviembre  de 2023                                                                                                    CIED-2023-158 

 

SEÑORES 

EDUBAR S.A.   

 

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. 

 

Asunto: Respuesta a  la solicitud de información del  radicado IP-O1050 

 

 Cordial saludo, 

 

Teniendo en cuenta lo solicitado por usted a través del oficio citado en el asunto, acerca de la queja presentada por el señor 

Tomas  Sarmiento ubicado  Cra 4 N° 55-83 del barrio la Sierrita del distrito de Barranquilla.  

 

Esta interventoría se permite mencionar las gestiones de carácter técnico y social  en pro de la atención a las solicitudes 

realizadas, se le solicito al contratista consorcio educativo distrital  realizar de carácter urgente  las reparaciones pertinentes 

a las afectaciones causadas al predio del señor Sarmiento:  

 

• Demolición de mampostería existente en el dintel  

• Traba de muro en bloque rojo 

• Relleno con ladrillo y concreto  

• Pañete allanado (interno y externo) 

• Aseo y limpieza de las áreas intervenidas  

 

Dado lo anterior de  las obras  realizadas, y recibidas a satisfacción  por el señor Tomas Sarmiento se cierra la PQRs, con 

consecutivo N°-2. 

Se anexa el formato de la queja debidamente diligenciado y firmado por el quejoso en mención.  

.  

 

  

 

 

 

 

Cordialmente, 

 
 

 

 

 
 

    Marcela Patricia Baquero Aponte.  
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito  
Anexos: formato de PQRS  

 



 

  

Barranquilla, 31 de octubre de 2023                                                                                                        CIED-2023-155 

 

 

SEÑORES 

EDUBAR S.A 

 

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. 

 

Asunto: Corrección de informe mensual 6 

 

 

Estimados Ingenieros,  

 

Por medio de la presente, en cumplimiento de nuestras obligaciones del contrato en referencia, nos permitimos remitir las 

correcciones del informe mensual N°6  

 

Permanecemos atentos a sus comentarios y/o inquietudes.  

 

 

Sin otro particular,  

 

 

 
 

 

 
 

    Marcela Patricia Baquero Aponte.  
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito  

Anexo: Informe Mensual N°6 


