
Evidencias del 16/11/2024

SMAW: Velocidad de recorrido ( Simulación en una aplicación)



Evidencias del 18/11/2024

Definicion de Soldadura y caracteristicas



Evidencias del 19/11/2024

Aceros inoxidables , clasifiaccion ANSI/SAE



Evidencias del 21/011/2024

Clasificación de los aceros de baja aleación



Evidencias del 23/11/2024

Calibrador o pie de rey en Milímetros



Evidencias del 25/11/2024

Simbología de soldadura



Evidencias del 26/11/2024

Variables del proceso SMAW



Evidencias del 28/11/2024

Calibrador en pulgadas



Evidencias del 30/11/2024

Diagrama Hierro - Carbono



Evidencias del 02/12/2024

El acero y la industria



Evidencias del 03/12/2024

Clase de campo- uso de oxicorte



Evidencias del 04/12/2024

Exposicion sobre materiales ferrosos



Evidencias del 05/12/2024

Juntas de Soldadura y su clasificación



Evidencias del 09/12/2024

Electrodos de acero inoxidables- Clasificacion



Evidencias del 10/12/2024

Corte termico



Evidencias del 12/12/2024

Simbología de las uniones soldadas



Evidencias del 13/12/2024

Taller del uso del calibrador



SOLDADURA MECANICA INDUSTRIAL
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