
Inspector END Nivel II - VT-PT-MT-UT

 

Bogotá D C

TECNISOLDAR S.A.S.

NIT. 900994672-9

BARANDAS METALICAS

JOHN G. FAJARDO

Cliente

15 de abril de 2024

REPORTE No. 

REPORTE DE LIQUIDOS PENETRANTES

LP-2104

BASADO EN LA PRÁCTICA RECOMENDADA SNT-TC-1A Ed 2016 DE LA ASNT

INSPECCIÓN REALIZADA POR

CONSTRUCCION QMR SAS

Cra 29 No. 6-92 B. Ricaurte |   Bogotá, Colombia  |   Celular  3123842262  |    www.tecnisoldar.com



PROYECTO: INFORME No:

CLIENTE: FECHA:

PÁGINA: 1 DE 5

PLANO/DETALLE:

ESPECIFICACIÓN DE MATERIAL: T ° . ENSAYO: ESPESOR: JUNTA:

PROCESO DE SOLDADURA: ESTADO SUPERFICIE: SUP. INSPECCIÓN:

ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA:

MARCA Y REF. REMOVEDOR

MARCA Y REF. REVELADOR MÉTODO DE LIMPIEZA:

INSPECTOR

Tecnisoldar-PT- 02

                 REPORTE DE LIQUIDOS PENETRANTES
VERSIÓN: 2.0

BARANDAS METALICAS LP-2104

CONSTRUCCION QMR SAS 11 de abril de 2024

NORMA/ESPECIFICACIÓN EVALUACIÓN: AWS D1.1 M:2020

EQUIPO/ELEMENTO INSPECCIONADO: PERFILES METALICOS N/A

ASTM A36 17 NO APLICA EN T - A TOPE

GMAW LISA EXTERNA

MÉTODO DE INSPECCIÓN: Visible Removible con Solvente (II-C) ASTM A36

MARCA Y REF. PENETRANTE MAGNAFLUX SLK-WP2 S/N 19M21K TIEMPO DE PENETRADO: 7 Min

HÚMEDAS MAGNAFLUX 19G08K TIEMPO DE REVELADO: 10Min

MAGNAFLUX SKD-S2 S/N 19L01K Manual

IDENTIFICACIÓN DE 

LA JUNTA

ELEMENTO 

ESTRUCTURAL
FOTO

LONGITUD 

INSPECCIÓN 

[mm]

INDICACIÓN

EVALUACIÓN REPARACIÓN
TIPO

LONG/DIAM.mm  

Prof .mm

JUNTA 3 PERFILES METALICOS 3 100 NINGUNA N/A CONFORME N/A

JUNTA 4 PERFILES METALICOS 4 100 NINGUNA N/A CONFORME N/A

JUNTA 5 PERFILES METALICOS 5 100 NINGUNA N/A CONFORME N/A

JUNTA 6 PERFILES METALICOS 6 100 NINGUNA N/A CONFORME N/A

LISTA DE DISCONTINUIDADES EN UNIONES SOLDADAS

POROSIDAD PD GRIETA SUPERFICIAL GS

FALTA DE FUSIÓN FDF CORDÓN IRREGULAR CIR

SOCAVADO SV FALTA DE PENETRACIÓN FDP

JOHN GABRIEL FAJARDO

Inspector END Nivel II - VT-PT-MT-UT FIRMA INSPECTOR FIRMA CLIENTE FIRMA INTERVENTORÍA

JUNTA 1 PERFILES METALICOS 1 100 NINGUNA N/A CONFORME N/A

JUNTA 2 PERFILES METALICOS 2 100 NINGUNA N/A CONFORME N/A

Cra 29 No. 6-92 B. Ricaurte |   Bogotá, Colombia  |   Celular  3123842262  |    www.tecnisoldar.com



PROYECTO: INFORME No:

CLIENTE: FECHA:

PÁGINA: 2 DE 5

PLANO/DETALLE:

ESPECIFICACIÓN DE MATERIAL: T ° . ENSAYO: ESPESOR: JUNTA:

PROCESO DE SOLDADURA: ESTADO SUPERFICIE: SUP. INSPECCIÓN:

ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA:

MARCA Y REF. REMOVEDOR

MARCA Y REF. REVELADOR MÉTODO DE LIMPIEZA:

INSPECTOR

Tecnisoldar-PT- 02

                 REPORTE DE LIQUIDOS PENETRANTES
VERSIÓN: 2.0

BARANDAS METALICAS LP-2104

CONSTRUCCION QMR SAS 11 de abril de 2024

NORMA/ESPECIFICACIÓN EVALUACIÓN: AWS D1.1 M:2020

EQUIPO/ELEMENTO INSPECCIONADO: PERFILES METALICOS N/A

ASTM A36 17 N/A EN T - A TOPE

GMAW LISA EXTERNA

MÉTODO DE INSPECCIÓN: Visible Removible con Solvente (II-C) ASTM A36

MARCA Y REF. PENETRANTE MAGNAFLUX SLK-WP2 S/N 19M21K TIEMPO DE PENETRADO: 7 Min

HÚMEDAS MAGNAFLUX 19G08K TIEMPO DE REVELADO: 10Min

MAGNAFLUX SKD-S2 S/N 19L01K Manual

SOCAVADO SV FALTA DE PENETRACIÓN FDP

LISTA DE DISCONTINUIDADES EN UNIONES SOLDADAS

POROSIDAD PD GRIETA SUPERFICIAL GS

JOHN GABRIEL FAJARDO

Inspector END Nivel II - VT-PT-MT-UT FIRMA INSPECTOR FIRMA CLIENTE FIRMA INTERVENTORÍA

OBSERVACIONES: SE REALIZAN PRUEBAS DE LÍQUIDOS PENETRANTES A PORCENTAJES REPRESENTATIVOS DE LA ESTRUCTURA, DANDO 

COMO RESULTADOS QUE CUMPLIERON CON LOS CRÍTERIOS DE ACEPTACIÓN DEL CÓDIGO      AWS D1.1 VERSIÓN 2020 PARA ACERO 

ESTRUCTURAL.

FALTA DE FUSIÓN FDF CORDÓN IRREGULAR CIR

Cra 29 No. 6-92 B. Ricaurte |   Bogotá, Colombia  |   Celular  3123842262  |    www.tecnisoldar.com



PROYECTO: INFORME No:

CLIENTE: FECHA:

PÁGINA: 3 DE 5

PLANO/DETALLE:

 

INSPECTOR

   FOTO 1 FOTO 2

 FOTO 4    FOTO 5

     FOTO 3

     FOTO 6

FIRMA CLIENTE

CONSTRUCCION QMR SAS

FIRMA INTERVENTORÍA

Tecnisoldar-PT- 02

VERSIÓN: 2.0

NORMA/ESPECIFICACIÓN EVALUACIÓN: AWS D1.1 M:2020

                 REPORTE DE LIQUIDOS PENETRANTES

BARANDAS METALICAS LP-2104

JOHN GABRIEL FAJARDO

11 de abril de 2024

N/A

Inspector END Nivel II - VT-PT-MT-UT FIRMA INSPECTOR

EQUIPO/ELEMENTO INSPECCIONADO: PERFILES METALICOS
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PROYECTO: INFORME No:

CLIENTE: FECHA:

PÁGINA: 4 DE 5

PLANO/DETALLE:

 

INSPECTOR

ANEXOS

Tecnisoldar-PT- 02

                 REPORTE DE LIQUIDOS PENETRANTES
VERSIÓN: 2.0

BARANDAS METALICAS LP-2104

CONSTRUCCION QMR SAS 11 de abril de 2024

Inspector END Nivel II - VT-PT-MT-UT FIRMA INSPECTOR FIRMA CLIENTE FIRMA INTERVENTORÍA

NORMA/ESPECIFICACIÓN EVALUACIÓN: AWS D1.1 M:2020

EQUIPO/ELEMENTO INSPECCIONADO: PERFILES METALICOS N/A

JOHN GABRIEL FAJARDO

Cra 29 No. 6-92 B. Ricaurte |   Bogotá, Colombia  |   Celular  3123842262  |    www.tecnisoldar.com



PROYECTO: INFORME No:

CLIENTE: FECHA:

PÁGINA: 5 DE 5

PLANO/DETALLE:

 

INSPECTOR

Tecnisoldar-PT- 02

JOHN GABRIEL FAJARDO

NORMA/ESPECIFICACIÓN EVALUACIÓN: AWS D1.1 M:2020

EQUIPO/ELEMENTO INSPECCIONADO: PERFILES METALICOS

                 REPORTE DE LIQUIDOS PENETRANTES
VERSIÓN: 2.0

BARANDAS METALICAS LP-2104

FIRMA INTERVENTORÍA

CONSTRUCCION QMR SAS 11 de abril de 2024

N/A

Inspector END Nivel II - VT-PT-MT-UT FIRMA INSPECTOR FIRMA CLIENTE
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