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COMPAÑÍA Consorcio Andino ENTREGA DE RESULTADOINP-INF-022-1032
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ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON FECHA INFORME SEPTIEMBRE 13 DE 2022

OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca CODIGO DE OBRA CO 0101
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COMPRESION  PROBETA HORMIGON 
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