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INVESTIGAMOS €L SUELO CIMENTANDO FUTURO INFORME DE ENSAYO: COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS
e Haroe 48T T (B4 o S1OEHITE84 8 TADIATE o s bepmimemlBimcors EL-INF-07 NTC 673
Ndamero de ensayo: 116095 (1)
Cliente: CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA Ref: 209 - 207-209 - 207
Direccion: AV NORTE 47 A 40 P 3 OF 031 Fecha de moldeo: 20/10/2023
NIT./C.C.. 901688433-7 Fecha de rotura : 24/11/2023 14:11
Tel.: 3132109054 Edad (dias): 35 dias
Obra: Torre hospitalaria y de apoyo E.S.E Santiago de Tunja f'c (MPa): 35
Orden: 38089 Asentamiento (cm): No reportado
Finalidad: Determinar calidad de especimenes cilindricos Estructura: N/A
Muestra tomada por: El cliente
Fecha de ingreso de lamuestra: ~ 24/11/2023 Frente y Localizacién:  Pantalla 3 piso 4
Norma de ensayo: NTC 673
Maquina de ensayo: Maguina Automax 5 CT-1500, serial 20100730, incertidumbre 0,1 kN, digital Fecha Informe: 25/11/2023 10:48
Certificado de calibracion: 2762F
o Resistencia a Compresion Informacion Adicional
Masa Diametro Area Carga Esfuerzo Tipo de Peso
Cilindro No. (kg) H/D FC promedio (mm?) . f'c (%) falla Unitario Tipo de refrendado
0
(mm) KN Ibf MPa psi (kg/m?) P
1-116095 (1) 12,74 2,0 1 152,5 18265 716,24 161017 39,2 5690 112% T1 2287 Neopreno
2-116095 (1) 12,86 2,1 1 146,0 16742 705,33 158564 42,1 6110 120% T4 2540 Neopreno
Promedio: 40,7 MPa 5900 psi  116%
Desviacién estandar: 2,1 297
Coeficiente de variacién: 5,0%
LB T2 T3 T4 T5 T6

TIPO DE FALLA

DEFECTOS DEL CILINDRO: Ningun defecto observado

OBSERVACIONES: No hay observaciones adicionales
REVISO Y APROBO
LAURA CRISTINA GOMEZ RAMIREZ
041037-0629529 BYC

- Este folio no se debe reproducir de forma parcial sin la aprobacién por escrito de Lopez Hermanos Geotecnia y Aguas subterraneas S.A.S

- Los resultados mostrados en este informe corresponden unicamente a la(s) muestra(s) ensayada(s) tal como fueron recibida(s) del cliente.

- Los resultados de este informe corresponde al instante y las condiciones en que se realizo el ensayo. El laboratorio no se hace responsable del uso inadecuado de la informacion.
- El laboratorio no es responsable de la informacion suministrada por el cliente.
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EL-INF-07

NTC 673

Nimero de ensayo:
Cliente:

Direccion:
NIT./C.C.:

Tel.:

Obra:

Orden:

Finalidad:

Muestra tomada por:
Fecha de ingreso de la
Norma de ensayo:
Méaquina de ensayo:

Certificado de calibracion:

116095 (1)

CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA
AV NORTE 47 A 40 P 3 OF 031
901688433-7

3132109054

Torre hospitalaria y de apoyo E.S.E Santiago de Tunja

38089

Determinar calidad de especimenes cilindricos
El cliente

muestra: 24/11/2023
NTC 673

Méaquina Automax 5 CT-1500, serial 20100730, incertidumbre 0,1 kN, digital

2762F

FOTOGRAFIA 1, CILINDRO 1

FOTOGRAFIA 1, CILINDRO 2

FOTOGRAFIA 2, CILINDRO 2

-Fin del informe -

Ref:

Fecha de moldeo:
Fecha de rotura:
Edad (dias):

f'c (MPa):

Asentamiento (cm):
Estructura:

Frente y Localizacion:

Fecha Informe:

209 - 207-209 - 207
20/10/2023

24/11/2023 14:11
35 dias

35

No reportado
N/A

Pantalla 3 piso 4

25/11/2023 10:48

FOTOGRAFIA 3, CILINDRO 2

REVISO Y APROBO
LAURA CRISTINA GOMEZ RAMIREZ
041037-0629529 BYC
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