
Informe No:  6124 Código cliente: 39

Cilindro Fecha de Fecha de Edad Densidad Carga Máxima Esfuerzo Esfuerzo Esfuerzo fc % Tipo
No. Toma Ensayo (Días) g/cm³ (kN) (kg/cm²) (P.S.I) (MPa) (MPa)  Desarrollo  de Falla

12A FUNDICIÓN ZAPATAS 2024/4/8 2024/4/15 4" 7 3911 2,374 173,2 217,9 3098 21,4 28 76,3 3

12B FUNDICIÓN ZAPATAS 2024/4/8 2024/4/15 4" 7 3967 2,408 175,3 220,5 3135 21,6 28 77,2 3

12C FUNDICIÓN ZAPATAS 2024/4/8 2024/4/15 4" 7 3880 2,355 176,9 222,5 3164 21,8 28 77,9 3

Firma: Firma:

ClienteCelular: 3216133030 Gerente LAPCON

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.

Laboratorio Recibido

LABCON S.A.S.

Cra 17D Nº  19 - 33

PBX:6023571026 Raúl Fernando Galeano

LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS
Código: EL-FR-004

Versión: 02
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