FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Cédigo GA-JELOG-FR-059
. B . Versiéon 4
FORMATO REVISION Y APROBACION DE LA CIMENTACION SUPERFICIAL, BASES, CICLOPEOS Y CONCRETOS
Vigencia 5/10/2023
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO
CONTRATO N° 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATISTA LAM CONSTRUCCIONES S.AS.
INTERVENTOR O SUPERVISOR INTERVENTORIA: MARIO DE JESUS GIL CARDONA.  SUPERVISION: TE. YEIMY RiOS - DIFRA.
ITEM PROCEDIMIENTO i oo, FECHA DE OBSERVACIONES EVIDENCIAS
DILIGENCIAMIENTO
Sl NO
2 CIMENTACION SUPERFICIAL, BASES,
CICLOPEOS Y CONCRETOS
4.1 |VERIFICACION LIMPIEZA PREVIA DEL SUELO 25/04/2025 Se realiza una limpieza adecuada de las superficies, antes de ejecutar solados o instalacién de aceros. Fotografica.
TAMIZ PORCENTAJE QUE PORCENTAJE DE iNDICE DE PO’\AR:_II_EIE\‘;':JE DESCRIPCION Y Ficha técnica Cachibi
PASA DESGASTE PLASTICIDAD < OBSERVACIONES
ORGANICA
X 25/04/2025 11/2" 100 17,0 0,0 - Cumple con Art. 320-2 del Invias
X 25/04/2025 N 85 17,0 0,0 - Cumple con Art. 320-2 del Invias
a2 VERIFICACION  PROPIEDADES  FISICAS Y. X 25/04/2025 3/4 73,6 17,0 0,0 - Cumple con Art. 320-2 del Invias
MECANICAS DEL MATERIAL DE SUBBASE. X 25/04/2025 3/8" 60,6 17,0 0,0 - Cumple con Art. 320-2 del Invias
X 25/04/2025 No. 4 452 17,0 0,0 - Cumple con Art. 320-2 del Invias
X 25/04/2025 No. 10 271 17,0 0,0 - Cumple con Art. 320-2 del Invias
X 25/04/2025 No. 40 12,8 17,0 0,0 - Cumple con Art. 320-2 del Invias
X 25/04/2025 No. 200 6,6 17,0 0,0 - Cumple con Art. 320-2 del Invias
Durante la semana de vigencia del presente informe (7 a 13/08/2024) el contratista utiliza minicargador para transporte interno, extencion y
MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DEL! colocacién de sub base hasta formar capas que compactadas tienen un espesor de 20cm. Este proceso se repite 2 veces hasta lograr una altura de
4.3 |TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION X 25/04/2025 subbase compactada de 40cm. Cada una de estas capas de subbase instaladas entre las columnas, se compacta con ayuda de vibrocompactador de Fotografica.
DE LA SUBBASE pistén y/o rana, hasta alcanzar el grado de compactacién requerido. Este procedimiento se realiza para las islas en medio de las vigas de cimentacién
de los ejes 2-3 entre ejes A-By C-D.
AUTORIZACION MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS . . - . " . .
44 |DEL TRANSPORTE Y COLOCACION Y X 25/04/2025 Icr:,t:'r:aet?;:arla aprueba el procedimiento utilizado por el contratista para el transporte y colocacion del material de sub base suministrado por el
COMPACTACION DE LA SUBBASE :
MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA TOMA DE El procedlmlenlol para la toma del mues?rlas es consiste gn posteriormente a la clompactaclon de cada capa ﬂe 20cm de espelsor, el contratista realllza
45 MUESTRAS X 25/04/2025 ensayos de densidad no destructivos utilizando un densimetro nuclear y determinar el grado de compactacién y el porcentaje de humedad. Se realizan
ensayos de densidad tanto a la subrasante como a la subbase compactadas entre vigas de cimentacién
ag |AUTORZACON  DE  MEDIOS  v| 50412025 |as dferenies capas compaciadas,nts & subrasante como ac bosse. Par o caso el presents mforme L contatste, eatss a toma de |
®  |PROCEDIMIENTOS PARA TOMA DE MUESTRAS . P P » tanto ° rare ce’ pres me '
densidades a la subrasante material existente y subbase instalado entre las vigas de cimentacion del edificio 1.
l 2
4.7 [INFORME RESULTADO DE MUESTRAS &CEZSQEXSSION %COMPACTACION OBTENIDO DESCRIPCION Y OBSERVACIONES Resultados laboratorio
PROCTOR MODIFICADO (RELACIONAR TODAS
471 LA MUESTRAS EJECUTADAS) 25/04/2025
4.7.1.1 ANDEN PLAZOLETZA ZONA COMUN
EJEA, 46 X 25/04/2025 95,00% 96,90% Cumple con individualmente y con Grado de Aceptacion por lote (Invias
311.5.2.2.2).
4.7.1.2 |1a Capa de Subbase Anden Plazoleta
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ANDEN PLAZOLETZA ZONA COMUN
EJEA, 46 X 25/04/2025 95,00% 96,90% Cumple con individualmente y con Grado de Aceptacion por lote (Invias
311.5.2.2.2).
4.7.1.3 | 2a Capa de Subbase EDF1
ANDEN PLAZOLETZA ZONA COMUN
EJEA, 46 X 25/04/2025 95,00% 96,90% Cumple con individualmente y con Grado de Aceptacion por lote (Invias
311.5.2.2.2).
4.7.1.4 |3a Capa de Subbase Anden Plazoleta
ANDEN PLAZOLETZA ZONA COMUN
EJEA, 46 X 25/04/2025 95,00% 96,90% Cumple con individualmente y con Grado de Aceptacion por lote (Invias
311.5.2.2.2).
4.8 |TAMARO RAJON O PIEDRA (CICLOPEO) - N/A
MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DEL TRANSPORTE
4.9 |Y COLOCACION DE LA PIEDRA Y VACIADO DE| - N/A
CONCRETO
AUTORIZACION PROCEDIMIENTO DEL
4.10 |[TRANSPORTE Y COLOCACION DE LA PIEDRA Y - N/A
VACIADO DE CONCRETO
411 PRESENTACION DISENOS DE MEZCLA POR EL X 25/04/2025 El contratista LAM Construcciones presenta el disefio de mezcla para concretos de 4000 psi el dia 03/03/2024. En la cual se muestra las
: CONSTRUCTOR caracteristicas de los materiales usados y su respectiva dosificacién para alcanzar la resistencia de disefio requerida.
Interventoria realizé la aprobacidn de las mezclas, tanto de 3000 como de 4000 psi, desde el dia 21/03/2024 luego de la revisidn de los resultados de
4.12 |APROBACION DISENO DE MEZCLA X 25/04/2025 laboratorio presentados por el contratista. El contratista hace mezcla de concreto de 4000 psi para la fundicién de las escaleras de ubicadas
adyacentes al eje C y entre ejes 11-10.
El contratista continda utilizando el método de mezclado y produccién de concreto en obra aprobado por Interventoria en donde el contratista utiliza
. E . . idad 1 N X
413 |MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DEL MEZCLADO X 25/04/2025 maltgrlales almacenados en obra. El contratista UtIlIZ.a una mezcladora de capacidad 1 bultos, para realizar la mezcla de los materiales, los cuales son
adicionados de forma manual por el personal operativo.
Durante la vigencia del informe el contratista realiza concreto en obra de 4000 psi para las escaleras de concreto del eje 11.
a1s AUTORIZACION PROCEDIMIENTO DE Deslpues de la res;_)ecllva reV|sm|.1.del lequlpu a utilizar por eE Contratista (me_zcladora, b_uggles, el_c_.), los malerl.a.les, y verificar losl proced.lmlentos y
. X 25/04/2025 volumes de materiales que se utilizaran en cada mezcla, asi como estandarizar la medida del aditivo que se utilizara, Interventoria autoriza el
MEZCLADO . . .
procedimiento de mezclado de concreto en obra y su transporte hasta el sitio de vaciado.
El contratista continda realizando el procedimiento aprobado que es a llevar el concreto desde la mezcladora hasta el sitio de vaciado utilizando
4.15 |MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DEL TRANSPORTE X 25/04/2025 buggies que son manejados por su personal
Durante la vigencia del informe el contratista realizd elaboracién en obra de concreto 4000 psi para vaciado de concreto de las escaleras del eje 11.
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4.16 ?glrc\j)sREgg‘:%N PROCEDIMIENTO DE X 25/04/2025 Interventoria aprueba los procedimientos de concreto producido en obra por el contratista (buggies) ya que las distancias de transporte no son largas.
El constructor continda el proceso de vaciado del concreto con el procedimiento aceptado donde, el contratista utiliza un vibrador eléctrico de
417 MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA X 25/04/2025 concreto para garantizar la homogeneidad de la mezcla, asi como también la eliminacidn del aire excesivo que causa las denominadas ratoneras u
’ COLOCACION DE COMPACTACION Y VIBRADO hormigueros.
Durante la vigencia del informe el contratista realiza el vaciado para la escalera del eje 11.
AUTORIZACION DE Los MEDIOS M Interventoria aprueba la utilizacién de vibrador de concreto tipo eléctrico, luego de comprobar el buen funcionamiento del equipo y verificar que la
418 |PROCEDIMIENTOS DE LA COLOCACION DE X 25/04/2025 consistencia sistribucién del concreto luego del vibrado fuefa la adecua'da ’ P ey !
COMPACTACION Y VIBRADO y g :
Durante el proceso de fundicion el contratista realiza las pruebas de asentamiento o slump por medio del cono de Abrahams y con el procedimiento
4.19 MEDIOS v PROCEDIMIENTOS PARA TOMA DE X 25/04/2025 dado en la NTC-396. De igual manera para la toma de muestras para ensayos de compresién se utiliza el procedimiento dado en la NTC-550y con la
MUESTRAS . . B
frecuencia establecida en el capitulo C.5.6 de la NSR-10.
A Interventoria aprueba el procedimiento de toma de muestras tanto para el ensayo de asentamiento como para los cilindros para el ensayo de
4.20 AUTORIZACION DE LAS MEDIOS Y X 25/04/2025 compresién. Interventoria verifica que el contratista tenga la cantidad suficiente de camisas para realizar la toma de muestras para ensayos a edades
““? |PROCEDIMIENTOS PARA TOMA DE MUESTRAS P - g 9 P P 4
de 7,14 y 28 dias.
4.21 |INFORME A SUPERVISOR 25/04/2025 Se presenta la informacién en el informe mensual.
4.22  |INCLUIR INFORMACION EN INFORME SEMANAL 25/04/2025 Se diligencia informes semanales de verificacién de actividades de avance de obra.
Interventoria realiza revisiones visuales constantes y por medio del ensayo de asentamiento para que el concreto producido en planta (pre mezclado)
4.23 HOMOGENEIDAD Y CONSISTENCIA DE LOS X 25/04/2025 y en obra, para tenga una consistencia homogénea y adecuada para su utilizacién en elementos estructurales, para este caso columnas primer piso y
: CONCRETOS EN ESTADO FRESCO parte de la placa de contrapiso del edificio 1
Durante la vigencia del informe el contratista realiza la fundicidn de las columnas del edificio 1
4.24 PROVISIONES PARA VACIADO DE ACUERDO X 25/04/2025 Durante el periodo del presente informe se presentd tiempo seco con altas temperaturas. Por lo cual se recomendo al contratista tener especial
. CON EL CLIMA Y ESTADO DEL TIEMPO cuidado en la relacién agua-cemento al momento de producir concreto; despues de la instalacién, utiliza curado con antisol superficial
4.25 |DEFINICION DE JUNTAS DE CONSTRUCCION - Para el presente informe, no aplica la elaboracién de juntas de construccién. N/A
PREPARACION DE SUPERFICIES DE JUNTAS DE| . . o . "
4.26 CONSTRUCCION Y JUNTAS DE DILATACION - Para el presente informe, no aplica la elaboracion de juntas de construccion. N/A
4.27 |SISTEMA 'Y PROCEDIMIENTO DE CURADO X 25/04/2025 Para el curado de los elementos fundidos, el contratista realiza el riego de agua constante en la superficie de los elementos fundidos.
4.28 |AUTORIZACION PROCEDIMIENTO DE CURADO X 25/04/2025 Interventoria autoriza el curado con agua de los elementos fundidos ademas de la respectiva aplicacién del antisol. Bitdcora de obra.
. ANCHO ALTO DIAMETRO | m3 DE CONCRETO - DESCRIPCION Y .
4.29 |EJE! ION NCRET! LUMNA! X F f
JECUCION CONCI O CoLUl S (m) LARGO (m) (m) (m) ELEMENTO NUMERO m3 TOTAL OBSERVACIONES otografica
4.29.1 - - - - - - - - - - = -
EJECUCION CONCRETO PLACA CONTRAPISO! ANCHO ALTO DIAMETRO | m2 DE CONCRETO - DESCRIPCION Y e
4.30 F f
EDIFICIO 1 ) PSR T (m) ELEMENTO RUMERC 2 WAL OBSERVACIONES otografica
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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO
CONTRATO N° 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
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REVISADO Y
FECHA DE
ITEM PROCEDIMIENTO APROBADO DILIGENCIAMIENTO OBSERVACIONES EVIDENCIAS
S| NO
4.30.1 ANDEN PLAZOLETZA ZONA COMUN
Instalacion concreto mezclado en
X 25/04/2025 5,53 1,24 0,10 6,85 1 i3 obra de 3000 psi
EJEA, 4-6
TOTAL M3 CONCRETO CIMENTACION SUPERFICIAL 6,85
RESISTENCIA RESISTENCIA 14 RESISTENCIA 28 | RESISTENCIA DESCRIPCION Y .
4.30 |INFORME RESULTADO DE MUESTRAS ESPERADA RESISTENCIA 7 DIAS DIAS DIAS FINAL OBSERVACIONES Resultados laboratorio.
columnas (RELACIONAR TODAS LAS ZAPATAS,
CAISSON, PILOTES O VIGAS EJECUTADAS) Mpa,PSt MPa,Psi W] Ryl Ryl
4.31 |INFORME SUPERVISOR
ELABORO: REVISO:
=8C
D — oime 1) orrers £

ING. A (o] - “v7 ARQ. SEBASTIAN BETANCOURTH ING. JAIME HERRERA
Re! de}Interventoria Residente 2 de Interventoria irector de Interventoria
Firma y Posfirma Firma v Posfirma Firma y Posfirma
José Alejandro Collazos Rojas FRASTIAN BETANCOURTH CASTARK

REGISTRO FOTOGRAFICO

COMPACTACION DE CAPA DE SUBBASE TOMA DE DENSIDADES PARA SUBBASE COMPACTADA VACIADO DE CONTRATO PLAZOLETA ANDEN




