
PARA: Ancho b 6,00 pulg
OBRA: Apoyos 18,00 pulg
FECHA: PERIODO: Alto d 6,00 pulg

Muestra No. Abscisa Carril y Eje Diseño MPa Ubicación Slump Pulg. Fecha Fundida Fecha Rotura Dias Carga KNw Carga Kg Carga Libras Res. MPa Res. kg/cm² Res. PSI % diseño

61 4,2 04-oct-2024 01-nov-2024 28 30,50 3113 6864 4,2 43 612 100

62 4,2 10-oct-2024 07-nov-2024 28 31,10 3169 6988 4,3 44 623 102

63 4,2 11-oct-2024 08-nov-2024 28 31,00 3158 6963 4,3 44 620 102
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