
Este informe no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la autorización de AJV INGENIEROS SAS. El laboratorio no brinda opiniones e interpretaciones en sus informes.

INICIAL 29

FINAL 29,4

INICIAL 68
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LUZ (mm) ANCHO (mm) ALTO (mm) Mpa Kg/cm²

1 31/08/2024 28/09/2024 28 31,08 524 151 150,0 40,0 4,76 48,6 121
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CONTROL DE CALIDAD MATERIALES DE OBRAS
NIT: 900948826-0

MODULO DE ROTURA

REVISÓ

Líder Proceso Control de Calidad Materiales de Obras Director General

ELABORO / ACTUALIZO

Director SG

TEMPERATURA °C

HUMEDAD %

CERTIFICADO FECHA CALIBRACIÓN

9/07/2021F-23791-003 R0

No. PROYECTO:

OBJETO:

APROBADOOBSERVACIONES

DIRECTOR OPERATIVO

F-23791-009 R0 9/07/2021

ASAEL JAIMES V
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Los resultados obtenidos en este informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. Este informe no es válido sin las firmas originales.


