CODIGO: EL-F-A006
FORMATO

ge

FECHA: 13/07/2021

VERSION: 01 ENSAYO DE SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS ’ IS.AS.
PAGINA 1 DE 1 I.N.V.E-220
CLIENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
PROYECTO: PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VIiA SANTA ROSA DE LA CANA - NUEVO NARINO, MUNICIPIO DE

LOS CORDOBAS, CORDOBA

UBICACION DEL PROYECTO: VIA SANTA ROSA DE LA CANA - NUEVO NARINO, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, CORDOBA

FECHA DE ENSAYO: miércoles, 14 de diciembre de 2022

SOLUCION: SODIO
DESCRIPCION DEL MATERIAL: AFIRMADO
PROCEDENCIA: CANTERA AGUAS VIVAS
PARTE GRUESA DEL AGREGADO
PESO
PESO DE LA
GRADACION RETENIDO | PERDIDA PERDIDA
TAMANO DEL AGREGADO ORIGINAL ::‘:Eg}\obi DESPUES DEL TOTAL CORREGIDA
ENSAYO
PASA TAMIZ RETENIDO EN TAMIZ % GR GR % %
2" 1-1/2" 00 00
1-1/2" 3/4" 13,60 1512,1 1238,4 18,1 2,46
3/4" 3/8" 46,13 1008,7 958,9 49 2,28
3/8" N.4 40,27 317,1 292,3 7.8 3,15
TOTAL 100,00 2837,9 7,89
PARTE FINA DEL AGREGADO
PESO
PESO DE LA
= GRADACION RETENIDO | PERDIDA PERDIDA
Lt lodle S el el Lle) ORIGINAL :;:‘:ﬁl\lo)x DESPUES DEL TOTAL CORREGIDA
ENSAYO
PASA TAMIZ RETENIDO EN TAMIZ % GR GR % %
N.4 N.8 26,84 100,0 94,9 5,10 1,4
N.8 N.16 28,35 100,0 953 4,70 1.3
N.16 N.30 24,63 100,0 96,4 3,60 09
N.30 N.50 20,18 100,0 96,7 3,30 0.7
TOTAL 100,00 400,0 425
PROMEDIO PONDERADO 6,22
LIMITE DE NORMA ART. INV 311-13: MAX (%) 12 | CUMPLE
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ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JEFE

Los informes presentados por la organizacion son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio -INGELABCON S.A.S., los cuales no podrdn
ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campana de informacidn técnica sin autorizacion escrita de gerencia.

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8
a: Calle 44 # 1°-60 Barrio Sucre — Monteria -Cérdoba
13146317410 - E-mail: ingelabcon@gmail.com
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VERSION: 01 ENSAYO DE SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS ’ IS.AS.
PAGINA 1 DE 1 I.N.V.E-220
CLIENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
PROYECTO: PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VIA SANTA ROSA DE LA CARIA - NUEVO NARINO, MUNICIPIO DE

LOS CORDOBAS, CORDOBA

UBICACION DEL PROYECTO: VIA SANTA ROSA DE LA CANA - NUEVO NARINO, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, CORDOBA

FECHA DE ENSAYO: miércoles, 14 de diciembre de 2022

SOLUCION: MAGNESIO
DESCRIPCION DEL MATERIAL: AFIRMADO
PROCEDENCIA: CANTERA AGUAS VIVAS
PARTE GRUESA DEL AGREGADO
PESO
PESO DE LA
= GRADACION RETENIDO | PERDIDA PERDIDA
TAMANO DEL AGREGADO ORIGINAL :::Is\:ﬂoox DESPUES DEL | TOTAL | CORREGIDA
ENSAYO
PASA TAMIZ RETENIDO EN TAMIZ % GR GR % %
2" 1-1/2"
1-1/2" 3/4" 13,60 1519,00 1496,40 1,49 0,20
3/4" 3/8" 46,13 1010,20 878,10 13,08 6,03
3/8" N.4 40,27 312,30 262,40 15,98 6,43
TOTAL 100,00 2841,5 12,67
PARTE FINA DEL AGREGADO
PESO
PESO DE LA
& GRADACION RETENIDO PERDIDA PERDIDA
TAMANO DEL AGREGADO ORIGINAL :;‘::ﬂgx DESPUES DEL | TOTAL | CORREGIDA
ENSAYO
PASA TAMIZ RETENIDO EN TAMIZ % GR GR % %
N.4 N.8 26,84 100,4 94,3 6,08 1.6
N.8 N.16 28,35 100,1 92,9 719 2,0
N.16 N.30 24,63 100,2 95,6 4,59 1.1
N.30 N.50 20,18 100,4 94,4 5,98 1.2
TOTAL 100,00 4011 6,01
PROMEDIO PONDERADO 9,61
LIMITE DE NORMA ART. INV 311-13: MAX (%) 18 CUMPLE
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JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por la organizacion son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio -INGELABCON S.A.S., los cuales no podrdn
ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campana de informacidn técnica sin autorizacion escrita de gerencia.

INGELABCON S.A.S
NIT. 901.124.673-8

na: Calle 44 # 1°-60 Barrio Sucre — Monteria -Cérdoba
el: 3146317410 — E-mail: ingelabcon@gmail.com




