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Director SG Lider Proceso Control de Calidad Materiales de Obras Director General
No. PROYECTO: (240 ORDENADO POR:|CONSORCIO VIAL NACIONAL
OBJETO:|CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO - LOS CORDOBA FECHA DE EJECUCION: 18/04/2024
EQUIPOS UTILIZADOS CONDICIONES AMBIENTALES
NOMBRE DEL EQUIPO coDIGO CERTIFICADO FECHA CALIBRACION INICIAL 29
TEMPERATURA °C
PRENSA A COMPRENSION AJV 011 F-29569-003 R0 26/07/2023 FINAL 30
PRENSA A COMPRENSION AJV 012 F-29569-004 R0 26/07/2023 INICIAL 68
HUMEDAD %
FINAL 69
DIMENSIONES CUBO MODULO DE MODULO DE ROTURA
VIGUETA FECHA DE FECHA DE % RESISTENCIA
No. LOCALIZACION TOMA FALLA S ((IEN s OBTENIDA
LUZ (mm) ANCHO (mm) ALTO (mm) Mpa Kglem?
1 K5+930 - K5+970 CI 11/04/2024 18/04/2024 7 27.94 480 150 150.0 40.0 3.97 40.5 101
2 K5+930 - K5+970 CI 11/04/2024 25/04/2024 14 25.34 480 150 150.0 40.0 3.38 345 86
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Los resultados obtenidos en este informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. Este informe no es vdlido sin las firmas originales.



