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CONSORCIO VIALMED 2025

Transversal 33sur No. 32D-25

Envigado

Referencia: Informe de ensayos de resistencia a la compresion simple sobre
cilindros de concreto para el Proyecto: Malla vial Medellin 2025.

Respetada Ingeniera Calderodn:

Por medio de la presente, estamos haciendo entrega de los resultados de los

ensayos de resistencia a la compresion simple de cilindros de concreto realizados

sobre cuatro (04) muestras, las cuales fueron recibidas el 16 de diciembre de 2025.

Los ensayos realizados se relacionan a continuacion:

Acreditado
Ensayo Norma ONAC
Si/No
Resistencia a la compresion de cilindros de INV. E 410-13 Si ()
concreto

(*) Para las muestras relacionadas a continuacion los ensayos son no acreditados,
por presentarse desviacion en el método de ensayo de acuerdo con la norma INV
E 414-13, ya que la relacién 1:3 de la luz libre entre apoyos y la altura de la viga
es superior al valor de tolerancia, la cual debe ser hasta 2%.

Numero de . . Fecha de
Localizacion .
muestras vaciado
Vaciado de andén calle 10A
109 Frente #19 2025/12/05

En INTEINSA PAVIMENTOS S.A.S. contamos con acreditacion ONAC, vigente a la
fecha, con cddigo de acreditacién 22-LAB-006, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.
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El presente informe consta de trece (13) paginas, los resultados son confidenciales y
aplicables solo a las muestras ensayadas y como se recibieron, ademas no puede ser
reproducido parcialmente sin la autorizacién de Inteinsa Pavimentos S.A.S.

Inteinsa Pavimentos S.A.S. no se hace responsable de la informacion suministrada
por el cliente, en cuanto a procedencia de las muestras, tipo y cantidad de muestra a
ensayar, nombre del cliente, nombre del proyecto y demas informacion que pueda
afectar la validez de los resultados.

En caso de presentarse desviaciones, como la duda acerca de la adecuacion o no
coincidencia con la descripciéon suministrada de las muestras recibidas, Inteinsa
Pavimentos S.A.S. no se responsabiliza por los resultados que puedan ser afectados
por dicha desviacion.

Inteinsa Pavimentos S.A.S. proporciona acceso razonable a las areas pertinentes del
laboratorio, para presenciar actividades de laboratorio especificas del cliente.

Si se requieren las muestras testigos de los ensayos de laboratorio especificas del
cliente, se preparan, embalan y envian para propdsitos de verificacion.

Uso del simbolo de acreditado de ONAC: Se aclara que de acuerdo con el RAC-
3.0-03 Reglamento de uso de los simbolos de acreditado y/o asociado del
Organismo Nacional de Acreditacion ONAC, el simbolo de acreditado y/o la
referencia a la condicion de acreditado, es de uso exclusivo de Inteinsa Pavimentos
S.A.S,, por lo tanto, nuestros clientes no lo pueden utilizar en sus publicaciones,
publicidad, documentos de tipo comercial o transaccional, en caso de
incumplimiento de este requisito, se informara a las autoridades competentes para
que se tomen las medidas que consideren pertinentes.

Para cualquier informacion adicional comuniquese con nosotros a través de los
correos electrénicos lina.gomez@inteinsapavimentos.com.co y/o
gerencia@inteinsapavimentos.com.co.

Quedamos atentos a sus comentarios e inquietudes.

Cordialmente.

i

K{’f’ f’fn( Ot
NA MARIA MEZ ANO
sp. En vias y Transportes
Directora Técnica
INTEINSA PAVIMENTOS S.A.S.
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1 GENERALIDADES

Como parte de la asesoria que INTEINSA PAVIMENTOS S.A.S viene prestando a
CONSORCIO VIALMED 2025, responsable del proyecto Malla Vial Medellin 2025,
en dias pasados recibimos cuatro (04) muestras de cilindros de concreto con una
resistencia de disefio de 21 MPa, para determinarles la resistencia a la compresion.
Dichas muestras fueron tomadas por personal de CONSORCIO VIALMED 2025 y
transportadas por personal de INTEINSA PAVIMENTOS S.A.S hasta nuestras
instalaciones.

Para la consecucion del objetivo planteado, en el laboratorio de INTEINSA
PAVIMENTOS se procedi6 a curar los cilindros en un cuarto o tanque a temperatura
y humedad controlada, y se fueron fallando a la compresion teniendo en cuenta la
fecha de elaboracién y la edad requerida.

1.1 INCERTIDUMBRE DE MEDICION

La incertidumbre expandida de la medicion U reportada, se establece como la
incertidumbre estandar combinada de la medicidon uc(x), multiplicada por el factor de
cobertura k=2, que corresponde a un nivel de confianza de 95.45% y no menor a
este valor.

1.2 DECLARACION DE CONFORMIDAD

La declaracion de conformidad se basa en la regla de decision simple no binaria con
zona de seguridad, de acuerdo con los lineamientos de la guia ILAC-G8:09/2019,
de la siguiente manera:

& Cumple: Cuando el resultado se encuentra dentro de los limites de la
especificacion y fuera de la zona de seguridad.

No cumple: Cuando el resultado se encuentra fuera de los limites de la
especificacion y fuera de la zona de seguridad.

Cumple condicionado: Cuando el resultado se encuentra dentro de los limites
de la especificacion y dentro de la zona de seguridad.

]

%
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& No cumple condicionado: Cuando el resultado se encuentra fuera de los
limites de la especificacion y dentro de la zona de seguridad.

Notas:

& La zona de seguridad, es el intervalo entre el limite de tolerancia y el limite
de aceptacion correspondiente, con una dimension del intervalo de
w=|TL-AL|; para nuestro caso la zona de seguridad es igual a la incertidumbre
expandida.

& Inteinsa Pavimentos reporta el riesgo especifico, el cual es la probabilidad de
que se acepte un resultado cuando es no conforme, o que sea rechazado un
resultado cuando es conforme. Este riesgo esta basado en el reporte de un
resultado unico.
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2 PROCEDIMIENTO

21 RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE DE CILINDROS DE
CONCRETO, INV. E 410-13

El método consiste en aplicar una carga axial a la compresion, por medio de un
equipo de compresion, sobre cilindros de concreto moldeados, con una velocidad
de carga establecida, hasta que se presenta la falla.

La resistencia a la compresion se determina dividiendo la maxima carga aplicada
durante el ensayo por el area transversal del cilindro.
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3 RESULTADOS

3.1 RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO, INV.
E 410-13

En la Tabla 1 se presentan los resultados de los ensayos realizados a los cilindros
de concreto.

Tabla 1 Resultados ensayos de compresion simple de cilindros de concreto

Rango del % con
Rango de resistencias relacién ala Resistencia
Elemento fallado obtenidas resistencia de de diseino
(MPa) disefo (MPa)
(%)
Cilindros 28.9-29.3 138 - 140 21

La incertidumbre de la medicién del ensayo se presenta en la tabla anexa, pero la
declaracion de conformidad no aplica para muestras cuya resistencia se obtuvo con
edades de curado inferiores a 28 dias.

En el Anexo, se presentan los resultados obtenidos.
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4 ANEXOS
RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO
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>, Codigo FLTC-28
I N T EI NSA %' RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO Version 6
PAVIMENTOS
INGENIERA Y TECNOLOGIA I50/1EC INV E-410-13 Fecha elaboracién 2022/09/15
OE PAVIMENTOS S5 72017 ,
2-148-006 PAGINA1 DE 1
DIAMETRO INCERTIDUMBRE
LONGITUD CARGA | RESISTENCI | RESISTENCIA RESISTENCIA % DECLARACION
ELEMENTO A FECHADE | FECHADE PROMEDIO AREA DE MEDICION RIESGO TIPO DE
CONS No. No. LOCALIZACION EDAD [(8] 2 L/D MAXIMA | AMEDIDA | CORREGIDA DEDISENO | RESISTENCIA DE
ENSAYAR VACIADO PRUEBA (D) (mm?) (V) < (%) FALLA
(mm) (kN) (MPa) (MPa) (MPa) DEDISENO | CONFORMIDAD
(mm) (MPa)
Cilindros Vaciado de andén calle 10A
9
1358 INV E-410-13 107 Frente #19 2025/12/05 | 2025/12/19 14 108,75 200 9289 2 142,78 15,4 15,2 0,86 21 2% N.A N.A 3.
Cilindi Vaciado de andén calle 10A
1358 rineros 108 aciadode anden cale 2025/12/05 | 2025/12/19 | 14 107,25 200 %034 2 184,40 204 20,2 0,86 2 %% N.A N.A 3.
INV E-410-13 Frente #19
Cilindros Vaciado de andén calle 10A
1358 INV E-410-13 109 Frente #19 2025/12/05 | 2026/01/02 28 101,75 204 8131 2 235,14 28,9 289 0,86 21 138% N.A N.A 4.
Cilindros Vaciado de andén calle 10A
1358 INV E-410-13 110 Frente #19 2025/12/05 | 2026/01/02 28 102,50 204 8252 2 242,15 29,3 29,3 0,86 21 140% Cumple 0,00 2.
EQUIPO UTILIZADO
EQUIPO cODIGO FECHA CALIBRACION
Prensa para concretos - marco de compresién |E-539, IE-540 2025/09/08
REALIZO APROBO
(i BlC
L i | Cristian Buitrago Castro Director Técnico Lina Maria Gémez Cano

Pagina 12 de 13




INTEINSA

MAVNF/IRA

MY IIVII._.I‘ l \Jo

INGENIERIA Y TECNOLOGIA
DE PAVIMENTOS S.A.S.

0 SRl

ISO/1EC 17025:2017
22-LAB-006

Patrones tipicos de falla de cilindros de concreto

<25 mm

Tipo1
Canos razonablamanta bien
formadas an ambos axtramas,
fisurag através da los
cabazalas de meanos de 25 mm

(1 pulgada)

Tipo 4
Fractura diagonal sin fisuras a
través de los axtremos; golpas
suavamente con un martillo
para distinguiria dal Tipo 1

"']_ (1 pulgada)

Tipo 2
Conos bien formadas en un
axtramg, fisuras varticales a
través de los cabazalas, cono
no bian definido en &l otro
axtramo

/

/
Tipa5s

fracturas en los lados an las

partas suparior o infador (ocurre)

comdnmeta con cabazales no
adnharidos)

Tipo 3
Fisuras verticales
ancolumnadas a través da
ambas axtramos, conos
mal formados

£

Tipo 8
Similar a Tipo 5 pero &l
axtrama dal cilindro a8
puntiagudo
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