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0012
Vigas

INV E-414-13
1 Vaciado tramo 2 - La Colinita 2026/01/08 2026/01/15 7 153,0 151,0 N.A. 450 36871 4,75 4,0 119%

0012
Vigas

INV E-414-13
2 Vaciado tramo 2 - La Colinita 2026/01/08 2026/01/15 7 153,0 152,0 N.A. 450 42248 5,40 4,0 135%

0012
Vigas

INV E-414-13
3 Vaciado tramo 2 - La Colinita 2026/01/08 2026/02/05 28 4,0

0012
Vigas

INV E-414-13
4 Vaciado tramo 2 - La Colinita 2026/01/08 2026/02/05 28 4,0

0012
Vigas

INV E-414-13
5 Vaciado tramo 2 - La Colinita 2026/01/08 Testigo 4,0

0012
Vigas

INV E-414-13
6 Vaciado tramo 2 - La Colinita 2026/01/08 Testigo 4,0

0027
Vigas

INV E-414-13
1 Vaciado tramo 3 - La Colinita 2026/01/13 2026/01/20 7 4,0

0027
Vigas

INV E-414-13
2 Vaciado tramo 3 - La Colinita 2026/01/13 2026/01/20 7 4,0

0027
Vigas

INV E-414-13
3 Vaciado tramo 3 - La Colinita 2026/01/13 2026/02/10 28 4,0

0027
Vigas

INV E-414-13
4 Vaciado tramo 3 - La Colinita 2026/01/13 2026/02/10 28 4,0

0027
Vigas

INV E-414-13
5 Vaciado tramo 3 - La Colinita 2026/01/13 Testigo 4,0

0027
Vigas

INV E-414-13
6 Vaciado tramo 3 - La Colinita 2026/01/13 Testigo 4,0

IE-539, IE-541
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