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FECHA 2026-01-05 18,5

Nombre Cargo Firma

Cliente

Nombre del proyecto

Dirección o ubicación del proyecto

CONSORCIO INASKA

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CASA BLANCA A HUMEDAL EL 

GUALI DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA

FUNZA, CUNDINAMARCA, CALLE 27 ENTRE CARRERA 9 Y CARRERA 5

0006-2026-2

**FIN DEL INFORME DE RESULTADOS**

*La toma de la muestra y los datos correspondientes a la misma, fueron suministrados por el cliente; por lo cual el laboratorio no se hace responsable de los items anteriores.

VII. APROBADO POR

Wilson Vanegas Director Técnico

*Los resultados presentados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo, tal y como se recibió.

*Sin la aprobación del laboratorio no se debe reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad.

-

-

*Los  resultados reportados en el presente informe  se relacionan solamente con los ítems ensayados. 

-

V. ADICIONES, MODIFICACIONES O EXCLUSIONES DEL MÉTODO

VI. DECLARACIONES

DATOS DEL AGREGADO DE CONTROL

Gradación utilizada (Numeral 7,2,7,3 ó 7,4.)

A= Masa muestra seca antes del ensayo (g)

Pérdida (A - B)   (g)

PERDIDA AGREGADO DE CALIBRACION     (%)

Numeral 7,2

1501,3

1214,7B= Masa muestra seca después del ensayo (g)

286,6

19,1Perdida por abrasión Micro-Deval (%)

*El Laboratorio no brinda opiniones e interpretaciones de los resultados.

INFORME DE RESULTADOS No.

LABORATORIO GEO ENSAYOS

I. INFORMACIÓN COMERCIAL

3002955104

GEO  ENSAYOS SAS							

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO A LA DEGRADACIÓN POR 

ABRASIÓN, UTILIZANDO EL APARATO MICRO-DEVAL

INV E -238-13

consorcioinaska@gmail.com

direccionlaboratorio@geoensayos.co

comercial@geoensayos.co

 316 8501923

CALLE 73 No. 69P-16. BOGOTÁ D.C. COLOMBIA – SUR AMÉRICA				

II. INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Nombre del laboratorio

Ubicación donde se realizaron las 

actividades del laboratorio

BG-A Número de la Muestra

SECO 

37,5

IV. RESULTADO DE ENSAYO

 N°1Muestra 

Temperatura de la muestra en inmersión (C°) 18,5

Tamaño Máximo (mm)

Identificación item de ensayo 0006-2026-2

Condición de la muestra

Tipo de muestra

III. INFORMACIÓN DE INFORME DE RESULTADOS

Localización/Procedencia INCOMINERIA 

-Abscisa/Coordenada

Descripción de la muestra GRAVA BIEN GRADADA CON FINOS LIMOSOS Y PRESENCIA DE ARENA, COLOR AMARILLA

FUNZA, CUNDINAMARCA
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Número de pruebas

Gráfico de tendencia de las pérdidas por abrasión Micro–Deval

Material de control Límite superior Límite inferior Promedio

límite superior del rango =18,9%

límite inferior del rango =17,1%

promedio = 18,0%
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