CODIGO: GT-IN-32
VERSION: 10 &
RESISTENCIA A LA FLEXION EN VIGAS DE CONCRETO USANDO UNA VIGA SIMPLEMENTE APOYADA

PAGINA: 1DE1 Y CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ LIBRE
VIGENCIA: 2024-05-23 INV E 414-13 2 §egensayos
Cliente CONSORCIO INASKA Correo electronico consorcioinaska@gmail.com
Nombre del proyecto MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CASA BLANCA A HUMEDAL EL GUALI DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA | Teléfono 3002955104
Direccion o ubicacion del proyecto FUNZA, CUNDINAMARCA, CALLE 27 ENTRE CARRERA 9 Y CARRERA 5
Nombre del laboratorio GEO ENSAYOS SAS

" N . i _ - . direccionlaboratorio@geoensayos.co
Direccion CALLE 73 No 69P-16. BOGOTA D.C. COLOMBIA - SUR AMERICA Correo electrénico comercial@geoensayos.co
Ubicacion donde se realizaron las actividades del

N LABORATORIO GEO ENSAYOS SAS Teléfono 60 (1) 320 5020
laboratorio
Tipo de muestra CONCRETO ESTRUCTURAL [Namero de la Muestra [ M4 Fecha de toma de muestra 2025-12-22
Descripcion de la muestra CONCRETO MR-43 Fecha de recepcién item de ensayo 2025-12-23
Identificacién item de ensayo 10007-2026 CE"‘;': d‘l’j:c'?g‘f e DISKCONCRETO POLIMIX Fecha ejecucion del ensayo 2026-01-05
Localizacion o procedencia LOSA DE CONCRETO PARA VIA Fecha informe de resultados 2026-01-13
i i i Distancia entre la
Fecha de Ancho promedio en Alé:rlaa ‘;:::Z‘:o Le::rge't:d;'?: linea de fractura y el Datos relativos Resistencia Carga (P) Médulo de rotura (R) Promedio de
Identificacion Fechade | lazona de falla (b) POYOS | soporte mas cercano | Historial de | 2 eSmerilado, | pqaq | Especificada Maxima resistencia Porcentaje
T pu—— toma o o — falla (d) (L) (a) curado refrentado, o (dias) Defectos
B fundida uso de lamina
mm mm mm mm delcuer kglcm? kN kglcm? PSI MPa kglcm?
V1 2025-12-22 | 2026-01-05 150 152 450 207 SoaetO [N EmPLEADOS| 14 43,0 30,5 40,8 580 4,00 40,80 95% -

Los resultados reportados en el presente informe se relacionan con los items er 3
Sin la aprobacién del laboratorio no se debe reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad.
El Laboratorio no brinda opiniones e interpretaciones de los resultados.

La toma de la muestra y los datos correspondientes a la misma, fueron suministrados por el cliente; por lo cual el laboratorio no se hace responsable de los items anteriores.

Los resultados presentados corresponden tnicamente a la muestra sometida a ensayo, tal y como se recibid.

LUIS MIGUEL DUARTE Firmado digitalmente por LUIS MIGUEL
- . DUARTE VERGARA
Nombre Luis Miguel Duarte cargo Jefe de Ingenieria Fima | VERGARA Fecha: 2026.01.13 10:28:25 -05'00"
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