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RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO
INV E 410-13

"5 SgOENsayos

Conos razonablemente bien
formados en ambos exXiremos
Grietas verticales que llegan
hos. remas.

columnar gue abarca

BMDOS @XIemos.
Ho hay conos bien formados

a wavés deo los extremas.
Se debe golpear con martillo
para distinguirlo del tipe 1

{usuales en cilindros sin refrentar)

Cliente CONSORCIO INASKA Correo electronico consorcioinaska@gmail.com
Nombre del proyecto MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CASA BLANCA A HUMEDAL EL GUALI DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA Teléfono 3002955104
Direccion o ubicacion del proyecto FUNZA, CUNDINAMARCA, CALLE 27 ENTRE CARRERA 9 Y CARRERA 5
Nombre del laboratorio GEO ENSAYOS SAS
Direccion CALLE 73 No 69P-16. BOGOTA D.C. COLOMBIA - SUR AMERICA Correo electronico direccionlaboratorio@geoensayos.co
comercial@geoensayos.co
Ubicacién donde se realizaron las actividades del laboratorio |LABORATORIO GEO ENSAYOS SAS Teléfono 60 (1) 320 5020
Tipo de muestra CONCRETO ESTRUCTURAL |N|’1msro de la Muestra M4 Fecha de toma de muestra 2025-12-23
Descripcion de la muestra CONCRETO MR-43 ACELERADO A 7 DIAS Fecha de recepcion item de ensayo 2025-12-24
Identificacion item de ensayo 10008-2026 ‘ Cg.j‘g:dﬁgmﬂ DISKCONCRETO POLIMIX Fecha ejecucion del ensayo 2026-01-06
Localizacion o procedencia LOSA DE CONCRETO PARA VIA Fecha informe de resultados 2026-01-13
Diametro (D) Area L:;"g'mio Relacién Masa Densidad E'?se'::a::‘: Mc’a rga RESISTENCIA A LA COMPRESION
Identificacion | Fechadetoma | . oo 0 ura (L) Edad P axima Factor de PORCENTAJE PATRON DE TGS
de la muestra o fundida (dias) Correcién AL o FRACTURA
mm mm? mm L/D kg kg/m® MPa kN kglcm? Psl MPa
c1 2025-12-23 2026-01-06 151,05 17919,7 302,60 2,00 12,91 2380,0 14 28 928,8 1,00 528,5 7513 51,8 185% 1 -
—] |=—= 25 mm 1y e L~
{ Jljw N
i
Tipo 4 Tipa &
Tipo 3 Fractura diagonal sin grietas Fracturas en las esquinas Similar al Ti 5, pero
rietamiento vertical

las grietas tienden a unirse
en la superficie del cilindro

Los resultados reportados en el presente informe se i con los items
Sin la aprobacion del laboratorio no se debe reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad.
El Laboratorio no brinda opiniones e interpretaciones de los resultados.

*Los i ala muestra sometida a ensayo, tal y como se recibio.

Luis Miguel Duarte

La toma de la muestra y los datos correspondientes a la misma, fueron suministrados por el cliente; por lo cual el laboratorio no se hace responsable de los items anteriores.

Jefe de Ingenieria

LUIS MIGUEL DUARTE VERGARA
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