REPORTE DE CALIDAD BARRAS Y ROLLOS

Cliente: {G Y J FERRETERIAS SA

CDP#:
-Sucursal: Placa: e i
Sella de Selio con

; . ) Reglamento IS0 9001

Ciudad: Yumbo Tiquete: Calidad ) | “icrico -
P T U Sy gy T NTC2289:2020 Resolucion 2003 2022 Certificado

Direccién: .

. . Despachor: Barras corrugadasy  Barres corrugadas de baja  No. SC-446-1

Remisiones:{ 466310, {Tren: lisas de'acero’de ~ “aleacion, para refuerzode’ ’

Fecha Impresién: vieres, 14 de noviembre de 2025

baja aleacion, para  concreto..que se fabriquen,
refuerzo.de concreto...importento comercialicen--...-.
en Colombia.

ado de [1/2] 12.7 mm Area Nom. (mm2) 129,00 Designacion: 4 Norma NTC-2289
Marcado: COL SO 4 W 60 Grado: 60 (420)
PROPIEDADES MECANICAS CARACTERISTICAS DIMENSIONALES CARACTERISTICAS QUIMICA!
Fecha [N°Reg | Colada [Esfuerzo Esfuerzo | Relacion | o de Peso | Altura del [Espa entre JAngulo dellSEParacién N° Reg
Recepcién | Fisico Fluencia Jmaximo | [Rm/RA] | Elong | Dobladd Lineal | Resatte | Resattes | Resalte fResattes bouimicol %C | wmn | %P | %s | wsi | oo | osce | oni | wer %Mo | %V | %CE.
y Ensayo [Mpa] [Mpa] [Kg/m} {mmj} {mm] [l [mm]
0/08/2025 134852 | 46550 | 431 623 145 | 17.00]sngren] 0951 | 0,70 8,30 59 3,13 }319.9404 0,274 | 1,050 | 0,010 J0,027 | 0,150 | 0,002 0,190 J 0,080 | 0,000 | 0.011] 0,024 0.462
0/08/2025| 134864 § 46558 | 444 618 139 | 1750 fsingieta] 0,951 | 072 8,30 59 3,18 1319.973 0,282 | 1,040 § 0,009 J0,031] 0,170 | 0,002 Jo,150 J0,070] 0,120 | 0.011] 0,034 0,471
Especificaciones |  Minimos 420 550 1,25 14 ] singrieta] 0,934 0,51 45 - - - -
Maximos | 54 : Jcong ; 0.3 E ,045:
oK OK oK Lok ] okl OK ] oK oK 1 _OK ] oK oK L oK 1 oK | oK |

Observaciones:

Los métodos de ensayo aplicados fueron tomados de las normas: NTC-3353 "Definiciones y métodos para los ensayos mecanicos” NTC-2 "Ensayo de traccién” NTC-1"Métodos ensayo doblado", NTC 5192 "Métodos analisis quimico", NTC -2289 -
NTC-161"Requisitos dimensionales, peso". El plan y los procedimientos de muestreo para determinar el cumplimiento de los productos aqui reportados se encuentra en la MAT-030 "Plan de inspeccion y ensayo".

SIDOC S.A.S. declara el cumplimiento de los requisitos expuestos en la resolucién 2003 de 2022 “"barras corrugadas de baja aleacion para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes".
exclusivamente a las probetas o muestras ensayadas en el laboratorio fisico y quimico de SIDOC S.A.S. Este informe no

SIDOC S.AS
FIN DEL. REPORTE

NEIR ARLEX MOSQUERA

Analista Fisico:

ge'n&/ ‘gah‘ ”0\

HENRY BONILLA LOPEZ

Analista Quimico:

puede ser reproducido ni parcial ni totalmente, excepto con autorizacion previa por parte de la jefatura del laboratorio de

Los resultados presentados corresponden

Ing. EFREN RABON

Jefe Técnico Control Calidad
Aprobado Por:
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