,o, REPORTE DE CALIDAD BARRAS Y ROLLOS

Cliente: G Y J FERRETERIAS SA CDP#:
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Ciudad: _{Yumbo i Tiquete: _Calida g Regomento ). L U900

NTC 2289:2020 Resolucion 2003; 2022 Certificado
Barras corrugadasy - Barras comiigadas de baja No. SC-446-1
lisas de acero'de” aleacion, para réfuerzode o
baja aleacion, para  concreto..que se fabriquen,

Fecha Impresion:  viemes, 14 de noviembre de 2025 . .. refuerzo de concreto - importen o comercialicen

Cl/[l’ fﬁ,}/g ” impoten o

Direccién: Despacho:
Remisiones:{466287, - - : S £ Tren:

‘IProducto: Rollo Corrugado de [3/8] 9.52 mm Area Nom. (mm2) 71,00 Designacién: 3 Norma NTC-2289
Marcado: COL SO 3 W 60 Grado: 60 (420)
PROPIEDADES MECANICAS CARACTERISTICAS DIMENSIONALES CARACTERISTICAS QUIMICAS

Fecha |N°Reg [ Colada [Esfuerzo Esfierso | Relacion | % de Peso | Altura det [Espa entre JAngulo delbeparacisnfN® Reg )

Recepcion] Fisico Fluencia Imaximo | (Rm/RA] | Etong fDobladd Lineal | Resatte | Resalt Resates fouimico] %C | %Mn | %P | %s | %si § wnb | wcu | wni | wcr %Mo | %V | %CE.
y Ensayo [Mpa] | [Mpa] [Kg/m] [mm} [mm] 1 {mm]

101172025 ] 137734 || 47459 | 441 606 137 | 17,00 sngierz] 0546 ] 0,71 6,30 55 1,32 1324.0104 0,274 | 0,880 J 0,012 J0,028 ] 0,180 | 0,002 Jo,160 [ 0,070 ] 0,140 | 0.013] 0,024 0,430
11/11/2025| 137738 | 47561 .| 439 603 1,37 | 19,60 singien] 0548 | 0,69 6,30 55 152:1324.438 0,261 | 0,910 § 0,014 J 0,037 | 0,180 J 0,002 Jo,230 | 0,080 | 0.150 | 0,015] 0,024 0,435

Especificaciones |  Minimos 550 1,25 | 14 Jsnoiea] 0526 0,38 '

du Maximos ,
[Validaciones| oK __| oKk ] oK Ok 1 ok | ] OK

Observaciones:
Los métodos de ensayo aplicados fueron tomados de las normas: NTC-3353 "Definiciones y métodos para los ensayos mecanicos” NTC-2 "Ensayo de traccién” NTC-1"Métodos ensayo doblado", NTC 5192 "Métodos analisis quimico”, NTC -2289 -
NTC-161"Requisitos dimensionales, peso". El plan y los procedimientos de muestreo para determinar el cumplimiento de los productos aqui reportados se encuentra en fa MAT-030 "Plan de inspeccion y ensayo",

SIDOC S.A.S. declara el cumplimiento de los requisitos expuestos en la resolucién 2003 de 2022 “barras corrugadas de baja aleacion para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes”. Los resultados presentados corresponden
exclusivamente a las probetas o muestras ensayadas en el laboratorio fisico y quimico de SIDOC S.A.S. Este informe no puede ser reproducido ni parcial ni totalmente, excepto con autorizacién previa por parte de la jefatura del laboratorio de
SIDOC SAS
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