CoODIGO GT-IN57A
VERSION 5 . B ”
METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION EN LABORATORIO DE LA DENSIDAD Y EL ONAC
PAGINA 10E1 PESO UNITARIO DE MUESTRAS DE SUELO Sasihnies
ASTM D-7263-21 w0 e
VIGENCIA 20240123 weme §€0ENSayos
Cliente CONSORCIO JPS Correo electrénico iccu783@jpsingenieria.com

cesar.palacios@jpsingeni

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS VIAS: LOTE 1: 1. ViA DESDE EL CASCO
URBANO DE LENGUAZAQUE AL CASCO URBANO DE VILLAPINZON. 2. VIiA DESDE EL
CASCO URBANO DE JERUSALEN AL CRUCE DE LA ViA RUTA 45, 3. ViA QUE DESDE EL
SECTOR TABACAL CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUIPILE, 4. VIA

Direccién o ubicacién del proyecto |JERUSALEN

Nombre del proyecto Teléfono 310 7820758

Nombre del laboratorio GEO ENSAYOS SASO

direccionlaboratorio@geoensayos.co

Direccién CALLE 73 No. 69P-16. BOGOTA D.C. COLOMBIA — SUR AMERICAD Correo electrénico comercial@geoensayos.co

Ubicacion donde se realizaron las
actividades de laboratorio

LABORATORIO GEO ENSAYOS Teléfono 316 8501923

Tipo de muestra SONDEO Numero de la Muestra M3 Profundidad (m) 3,00-45
Descripcion de lamuestra | ARCILLA DE COLOR HABANO CLARO ;ii';ir‘;e jomatde 2026-01-21
Localizacion ALC-S3 Cantera - heslalocliccercen 2026-02-23
item de ensayo
Identificacion item de ensayo |0147-2026 ‘ Abscisa - :s;:g;lue]ecumén atl 2026-03-04
Fecha informe de 2026-04-20
resultados
= de Inalterado X Reconstruido = Remoldeado = A X
espécimen
Método de ensayo
Forma de la Cilindrica X Cubica - Irregular - B -
muestra
Humedad . El especimen de muestra contenia mas de un [Algtnmaterialfiiclexcilidolde
relativa (%) 60,7 Temperatura de ensayo (°C) 20,7 tipo de suelo (SIINO) NO ssc;;iﬁ:;naz;?;%&mba (tamaiio NO

Datos Unidad Referencia Valor 1
Densidad de la parafina, y (glem?) D 0,830
Masa natural (W) g A 88,60
Masa de la muestra + parafina g B 90,77
Masa del agua desplazada g [} 42,30
Temperatura del agua °C - 25,0
Masa de la parafina g - 2,17
Volumen de la parafina efectivo cm® - 2,61
Volumen de la muestra natural cm?® - 45,96
Densidad Humeda, p; (glem?) - 1,928
Peso Unitario humedo, y, (kN/m®) - 18,91
Humedad % - 26,56
Densidad seca, py (glem®) - 1,523
Peso Unitario seco, Yq (KN/m®) - 14,94

*Los resultados reportados en el presente informe se relacionan solamente con los items ensayados.
*Sin la aprobacién del laboratorio no se debe reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad.
*El L no brinda i e interp de los

*La toma de la muestra y los datos correspondientes a la misma, fueron suministrados por el cliente; por lo cual el laboratorio no se hace responsable de los items anteriores.
*Los resultados presentados corresponden Gnicamente a la muestra sometida a ensayo, tal y como se recibid.
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