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Nombre del proyecto

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS VIAS: LOTE 1: 1. VA DESDE EL CASCO URBANO DE LENGUAZAQUE AL CASCO
URBANO DE VILLAPINZON. 2. ViA DESDE EL CASCO URBANO DE JERUSALEN AL CRUCE DE LA VIA RUTA 45, 3. VIA QUE DESDE EL
SECTOR TABACAL CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUIPILE, 4. ViA DESDE EL CASCO URBANO DE CHOCONTA AL
CASCO URBANO DE CUCUNUBA, 5. VIA QUE CONECTA EL CRUCE CON EL CORREDOR BOGOTA — FONTIBON — FACATATIVA - LOS
ALPES, SECTOR LA VIRGEN, HASTA LA VIA FACATATIVA — EL ROSAL, 6. ViA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUPATA

AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PACHO

Teléfono

310 7820758

Direccién o ubicacion del proyecto

Nombre del laboratorio

VILLA PINZON - LENGUAZAQUE - MEJORAMIENTO

GEO ENSAYOS SASO

. i _ A _ - - direccionlaboratorio@geoensayos.co
Direccion CALLE 73 No. 69P-16. BOGOTA D.C. COLOMBIA — SUR AMERICADO Correo electrénico comercial@geoensayos.co
Ubicacién donde se realizaron las 2
actividades de laboratorio LABORATORIO GEO ENSAYOS Ecicly 316 8501923
Tipo de muestra APIQUE Numero de la Muestra M1 Profundidad (m) 0,00 - 0,50

A aa ARENA ARCILLO-LIMOSA CON PRESENCIA DE GRAVA, CONDICION DE HUMEDAD, HUMEDA, CEMENTACION |Fecha de toma de
DESEpEm o (2 mYesi DEBIL, BAJA PLASTICIDAD, COLOR CAFE OSCURO muestra 2025-12-13
. 5 VILLA PINZON - LENGUAZAQUE - Fecha de recepcion
Localizacién/Procedencia MEJORAMIENTO - APQ14 Cantera - item de ensayo 2026-01-14
Identificacion item de ensayo 0036-2026-50 B’S"isa’c""’de“a 3+250 Fecha ejecuciondel | 556 03.03
da ensavo
Fecha informe de 2026-03-10
resultados
Método empleado para la compactacién A R B ‘ R c X Golpes 56
Gravedad especifica agregado fino Gs 2,67 Gravedad especifica agregado grueso Gs 2,59 Gy d'.e. 5
compactacion
Método Preparacion de la muestra Via seca Tiempo de curado (h) No requiere Masa Martillo de compactacion (Ib) 10
Identificacién del molde 5
Masa del suelo himedo + molde + Placa MT (g) 11080 11284 11343 11310 -
Masa del molde de compactacién + Placa MMD (g) 6843 6843 6843 6843 -
Volumen del molde (cma) 2124 2124 2124 2124 -
Densidad humeda. py (g/cms) 1,995 2,091 2,119 2,103 -
Contenido de agua. W (%) 8,78 10,88 12,87 14,75 -
Densidad seca. Pd (g/cm3) 1,834 1,886 1,877 1,833 -
Peso unitario seco. Yq4 (kN/ms) 17,99 18,49 18,41 17,97 -
Identificacion del recipiente N-N 351 309 267 -
W1: Masa espécimen humedo + masa recipiente (g) 1950,00 1975,30 1982,40 1990,40 -
W2: Masa espécimen seco + masa recipiente (g) 1809,0 1806,2 1789,5 1771,60 -
Woec: Masa recipiente (g) 202,30 252,30 290,60 288,50 -
Ww: Masa agua (g) 141,00 169,10 192,90 218,80 -
Humedad. W (%) 8,78 10,88 12,87 14,75 -
Gravedad especifica ponderada del suelo Gs 2,63
Humedad de saturacién, W sat (%) 16,4 14,9 15,1 16,4 -
CURVA DE COMPACTACION | _ycouse o+ aresnees on Fraccion gruesa (%) 13,8
1860 Fraccion de ensayo (%) 86,2
s . Densidad Seca Maxima (kg/m®) 1889
~ Peso Unitario Seco Maximo (kN/ms) 18,52
% 1840 Peso Unitario Seco Maximo (Ibf/pie®) 117.90
; 18,30 Humedad éptima (%) 11,5
s
g w20 Densidad Seca Maxima Ka/m®
% Corregida (kg/m) 1961
2 w0 Peso Unitario Seco Maximo 3
2 Corregido (kN/m”) 19,2
o Peso Unitario Seco Maximo 3
1790 Corregido (Ibf/pie”) 1224
“a00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 1400 15,00 16,00 17,00 - X o
CONTENIDO DE AGUA, W (%) Humedad éptima Corregida (%) 106

*Los resultados reportados en el presente informe se relacionan solamente con los items ensayados.
*Sin la aprobacion del laboratorio no se debe reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad.
*El Laboratorio no brinda opiniones e interpretaciones de los resultados.

*La toma de la muestra y los datos correspondientes a la misma, fueron suministrados por el cliente; por lo cual el laboratorio no se hace responsable de los items anteriores.

*Los resultados presentados corresponden Unicamente a la muestra sometida a ensayo, tal y como se recibio.

Luis Miguel Duarte

Jefe de Ingenieria




