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LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS p—
VIGENCIA 2024-01-23 INV E 126-13 i 9eQensayos

iccu783@jpsingenieria.com
Cliente CONSORCIO JPS Correo electrénico cesar.palacios@jpsingenieria.com

EALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS VIAS: LOTE 1: 1. VIA DESDE EL. DEL L
VILLAPINZON. 2. VIA DESDE EL CASCO URBANO DE JERUSALEN AL CRUCE DE LA VIA RUTA 45, 3. VIA QUE DESDE EL SECTOR TABACAL
del proyecto COCONUBA5.ViA GUE GONEGTAEL CRUCE GON oL CORREDOR BOGOTA- FONTIBON- FACATATIVA L0S ALPES,SECTOR LAVIRGEN. Teléfono 310 7820758
HASTA LA VIA FACATATIVA — EL ROSAL, 6. VIA DESDE EL O DEL SUPATA AL
D ° del proy VILLA PINZON - LENGUAZAQUE - MEJORAMIENTO
Nombre del laboratorio GEO ENSAYOS SASO
o o direccior 0s.C0
Direccién CALLE 73 No. 69P-16. BOGOTA D.C. COLOMBIA — SUR AMERICAT Correo electrénico comercial@geoensayos.co
Ubicacién donde se reali las activi de io|LABORATORIO GEO ENSAYOS Teléfono| 316 8501923
Tipo de muestra APIQUE Numero de la Muestra M1 Profundidad (m) 0,00 - 0,40
ARENA ARCILLOSO LIMOSA CON PRESENCIA DE GRAVA, CONDICION DE HUMEDAD, HUMEDA, CEMENTACION DEBIL, BAJA |Fecha de toma de
Descripcion de la muestra PLASTICIDAD, COLOR CAFE OSCURO muestra 2025-12-14
Localizacién/Procedencia VILLA PINZON - LENGUAZAQUE - MEJORAMIENTO - APQ16 |Cantera - pechaleliecspeien 2026-01-14
item de ensayo
Identificacién item de ensayo 0036-2026-70 ‘ Abscisa/Coordenadas 34750 ::::;:i““"i‘“ el 2026-03-03
Fecha informe de
o 2026-03-10

METODO B: Un solo punto

Manual [ X [ Aparato de enrollamiento [ - |

LIMITE LIQUIDO - LL
LIMITE PLASTICO- LP

Determinacion N° 1 2 3
Numero de Golpes 35 25 15 Recipiente 100 50
Masa de la muestra
Recipiente N° 114 144 110 himeda + masa del 27,83 28,06
recipiente (g)
MEEER "“r‘:;‘p';:t“e"z;’a SEEEICE] 33,22 31,94 32,58 Masa ?e‘:erztcr::.seenf: @ 26,13 26,28
Masa muestra seca(;)masa del recipiente 20,69 28,52 287 Vs e @) 173 17,10
Masa del recipiente (g) 13,49 14,05 13,63 Masa del agua (g) 1,70 1,78
Masa de agua (g) 3,53 3,42 3,88 Masa del suelo (g) 8,83 9,18
Masa muestra seca (g) 16,20 14,47 15,07 Contenido de agua (%) 19,25 19,39
Contenido de agua (%) 21,79 23,64 25,75
= HMTE Q00 0 »
” LIMITE LiQUIDO LIMITE PLASTICO (%) 19
INDICE DE PLASTICIDAD (%) 4
25 o\ CLASIFICACION DE SUELOS Y DE MEZCLAS

DE SUELOS Y AGREGADOS CON FINES DE

CONSTRUCCION DE CARRETERAS (SISTEMA A1b
AASHTO)
INV E - 180 - 13
\ INDICE DE GRUPO 0

Humedad %
~
<

INVE-180-13
21
SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE
SUELOS PARA PROPOSITOS DE INGENIERIA SC-SM
19 INVE -181-13
10 N° Golpes 100

*Los resultados reportados en el presente informe se relacionan solamente con los items ensayados.
*Sin la aprobacion del laboratorio no se debe reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad.
*El Laboratorio no brinda opiniones e interpretaciones de los resultados.

*La toma de la muestra y los datos correspondientes a la misma, fueron suministrados por el cliente; por lo cual el lab o no se hace ble de los items anteriores.

*Los resultados presentados corresponden tnicamente a la muestra sometida a ensayo, tal y como se recibio.

Nombre Cargo Firma M

Luis Miguel Duarte Jefe de Ingenieria




