CODIGO: GT-IN-09
VERSION: 8 o &
e 1DE2 CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA (AN
INVE -148-13
VIGENCIA: 2024-01-23 b it g w%pw,
i . iccu783@jpsingenieria.com
Cliente CONSORCIO JPS Correo electrénico cesar.palacios@ijpsingenieria.com
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS VIAS: LOTE 1: 1. ViA DESDE EL CASCO URBANO DE LENGUAZAQUE AL CASCO URBANO DE VILLAPINZON. 2. ViA DESDE EL
CCASCO URBANO DE JERUSALEN AL CRUCE DE LA ViA RUTA 45, 3. ViA QUE DESDE EL SECTOR TABACAL CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUIPILE, 4.
Nombre del proyecto ViA DESDE EL CASCO URBANO DE CHOCONTA AL CASCO URBANO DE CUCUNUBA, 5. ViA QUE CONECTA EL CRUCE CON EL CORREDOR BOGOTA — FONTIBON — Teléfono 310 7820758
FACATATIVA - LOS ALPES, SECTOR LA VIRGEN, HASTA LA VIA FACATATIVA — EL ROSAL, 6. VIA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUPATA AL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE PACHO
Direcci6n o ubicacién del proyecto VILLA PINZON - LENGUAZAQUE - MEJORAMIENTO
Nombre del laboratorio GEO ENSAYOS SASO
irecci CALLE 73 No. 69P-16. BOGOTA D.C. COLOMBIA — SUR AMERICA ratorio@geoensayos.co
Direccién o 0 Correo comercial@geoensayos.co
Ubicacién donde se realizaron las actividades || A5 GRATORIO GEO ENSAYOS Teléfono 316 8501923
del laboratorio

resultados

Tipo de muestra APIQUE Ntmero de la Muestra M1 Profundidad (m) 0,00-0,50

- ARENA ARCILLOSA CON PRESENCIA DE GRAVA, CONDICION DE HUMEDAD, HUMEDA, CEMENTACION DEBIL, BAJA PLASTICIDAD, COLOR CAFE
Descripcion de la muestra OSCURO Fecha de toma de muestra 2025-12-14
Localizacién/Procedencia VILLA PINZON - LENGUAZAQUE - MEJORAMIENTO - APQ18 Cantera - Fecha :;’omem“" item 2026-01-14
Identificacion item de ensayo 0036-2026-93 ‘ Abscisa/Coordenadas 44250 :::2:0 Glzansiin ) 2026-03-04
Fecha informe de 2026-03-10

Método usado para la preparacion y Porcentaje de material retenido en el tamiz Tiempo de inmersion
compactacion C Norma INV E-142-13 3/4" 1.8 (Dias) 4
CLASIFICACION Sobrecargas Utilizadas (Kg) 5,799 5,763 5,790
Condicién de ensayo de las probetas Con previa NV
INV E 180-13 181-13
AASTHO sucs
A-2-4 sC
N° Golpes 56 25 10
Expansion % 0,01 0,02 0,04

0,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0,64 0,74 0,38 0,37 0,19 0,17 0,09
1,27 2,32 1,20 1,16 0,60 0,52 0,27
1,91 4,87 2,52 2,44 1,26 1,10 0,57
2,54 8,13 4,20 4,06 2,10 1,83 0,94
3,18 11,67 6,03 5,84 3,02 2,63 1,36
3,81 15,10 7,80 7,55 3,90 3,40 1,76
445 18,06 9,33 9,03 4,67 4,06 2,10
5,08 20,96 10,83 10,48 5,41 4,71 2,44
7,62 30,66 15,84 15,33 7,92 6,90 3,56
10,16 37,79 19,53 18,90 9,76 8,50 4,39
12,70 44,73 23,12 22,37 11,56 10,06 5,20

(KN/m®)

N° Golpes 56 25 10
Masa himeda + molde (9) 12083 11900 11730
Masa del molde (9) 7712 7742 7732,3
Masa muestra himeda (9) 4371 4158 3997,7
Volumen del molde (cm®) 21158 2112,2 2113,4
Masa muestra seca (9) 3931 3740 3594
Peso unitario seco Optimo (kN/m®) 18,25 18,25 18,25
Humedad Optima (%) 11,20 11,20 11,20
Peso unitario himedo (kN/m’) 20,26 19,30 18,55
Masa unitaria seca de compactacién 18.22 17,36 16,68

N° Golpes 56 25 10
Material himedo + Capsula (@) 7877 789,2 790,2
Material seco + Capsula (9) 714,3 715,9 716,4
Masa del agua (9) 734 733 73.8
Masa de la capsula (9) 58,9 59,8 60,1
Masa material seco (9) 655,4 656,1 656,3
Contenido de agua (%) 11,2 11,2 11,2
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Cliente

CONSORCIO JPS

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS VIAS: LOTE 1: 1. VA DESDE EL CASCO URBANO DE LENGUAZAQUE AL CASCO URBANO DE VILLAPINZON. 2. VIA DESDE EL CASCO
URBANO DE JERUSALEN AL CRUCE DE LA VIA RUTA 45, 3. VIA QUE DESDE EL SECTOR TABACAL CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUIPILE. 4. VA DESDE EL CASCO

iccu783@jpsingenieria.com

ombre del proyecto URBRN0BE CHOCEMTA N CASC0 URBRNOCE CUCUIUO © VA QU CONECTAEL CRUCE CONEL COmReoon socoTA_TONTION: taoam_tos res secronts | COMTOO BIGONGO!) o palacios@lpsingenieria.com
Direccién o ubicacion del proyecto VILLA PINZON - LENGUAZAQUE - MEJORAMIENTO Teléfono 310 7820758
Nombre del laboratorio GEO ENSAYOS SAS
Direccion CALLE 73 No. 69P-16. BOGOTA D.C. COLOMBIA — SUR AMERICA™ Correo electrénico:| 9" c;)mercial@ g'eoensayosm 0
oo IED LABORATORIO GEO ENSAYOS Ee— 316 8501923
Tipo de muestra APIQUE ‘ Numero de la Muestra M1 Profundidad (m) 0,00 - 0,50
Descripcién de la muestra AFSR(E:IEIJQSRCILLOSA CON PRESENCIA DE GRAVA, CONDICION DE HUMEDAD, HUMEDA, CEMENTACION DEBIL, BAJA PLASTICIDAD, COLOR CAFE Fecha de toma de muestra 2025-12-14
Localizacion/Procedencia VILLA PINZON - LENGUAZAQUE - MEJORAMIENTO - APQ18 Cantera Fecha :;D'ecemi“"“ item 2026-01-14
Identificacion item de ensayo 0036-2026-93 ‘ Abscisa/Coordenadas 44250 z:g:;:iemiﬂ“ del 2026-03-04
Fecha informe de 2026-03-10

Esfuerzo (MPa)

CURVAS PENETRACION Vs ESFUERZO

—o— sscopes
—o— 26copes
—o— w0capes
-
canasoamm
10 20 0 I s e 10 M w0 100 10 20 10 10
Penetracién mm
Humedad de penetracion (%) 12,6 15,4 18,2
CBR Corregido 0,1" - 2,54 mm 60,9 30,4 13,7
CBR Corregido 0,2" - 5,08 mm 105,1 52,6 237
Relacion de soporte (%) 105,1 52,6 23,7
DENSIDAD SECA Vs CONTENIDO DE AGUA DENSIDAD SECA Vs RELACION DE SOPORTE CBR
1890,0 18900
1860,0 = - \.\ 1860.0 ¥
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60 70 80 90 10,0 11,0 120 13,0 140 150 0.0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0
CONTENIDO AGUA (%) RELACION DE SOPORTE CBR (%)
3 — -
Resultados ensayo Proctor % de evaluacion re:ﬂr;e)g:zaa la Densidad Seca 100% 95% 90%
Densidad Seca Maxima de acuerdo al % de
Densidad Seca Maxima, kg/m® 1861 ! evalua’gién p /m; * 1861 1768 1675
P Relacion de soporte, CBR (%) correspondiente al %
Humedad 6ptima 11,20% de evaluacion respecto a la Densidad Seca Maxima 105 56 7

*Los resultados reportados en el presente informe se relacionan solamente con los items ensayados.

*Sin la aprobacién del laboratorio no se debe reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad.
*El Laboratorio no brinda opiniones e interpretaciones de los resultados.

*La toma de la muestra y los datos correspondientes a la misma, fueron suministrados por el cliente; por lo cual el laboratorio no se hace responsable de los items anteriores.

*Los resultados presentados corresponden Unicamente a la muestra sometida a ensayo, tal y como se recibi.

Nombre

Luis Miguel Duarte Cargo Jefe de Ingenieria

Firma




