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1. OBJETO:

Esta especificación técnica, tiene por objeto establecer los requisitos y especificaciones
técnicas a los que se debe someter Ia PINTURA EN POLVO COLOR NEGRO
TEXTURIZADO, que se va adquirir, los cuales deben ser certificados y garantizar los
altos estándares de calidad, durabilidad y resistencia, Ia cual es utilizada en el
mantenimiento del material de guerra en el BatallOn de Mantenimiento "José Maria
Rosillo".

2. DEFINICIONES V APLICACIÔN:

Para efectos de Ia presente especificaciôn técnica se establecen los siguientes.

Acreditación: AtestaciOn de tercera parte relativa a un organismo de evaluaciOn de Ia
conformidad que manifiesta Ia demostraciOn formal de su competencia para llevar a
cabo tareas especIficas de evaluaciôn de Ia conformidad.

Especificación técnica (ET): Documento que define las caracterIsticas requeridas de
un producto y que es aplicada cuando no existe Norma Técnica del Ministerio de
Defensa.

Lote: Conjunto de elementos con caracterIsticas similares o que se fabrican bajo
condiciones de producciôn uniforme, que se someten a inspección como un conjunto
unitario.

Lote de entrega: Cantidad determinada de elementos de caracterIsticas similares y
fabricadas en una o varias plantas bajo condiciones de producciOn presumiblemente
uniformes, puesta a disposiciôn de Ia entidad contratante para ser sometida a
inspección como uno o varios conjuntos dependiendo del nUmero de orIgenes
productivos (plantas-maquillas) que lo conforman.

Materia prima: Producto no elaborado que se incorpora en Ia primera fase del proceso
de producciôn para su posterior transformaciôn o componente del producto terminado
antes de ser confeccionado o incorporado al producto terminado que se requiere
elaborar

Muestra: Cantidad especificada de elementos extraidos de un lote que sirve para
obtener Ia informaciOn necesaria que permite apreciar una o más caracterIsticas de él.

Producto terminado: Elemento fabricado y que se ha sometido a todas las etapas y
procesos de producciôn necesarias para cumplir los requisitos técnicos establecido
por Ia entidad contratante.
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Tolerancia: Diferencia de medidas permitidas en una dimension. Consiste en una
medida maxima y otra minima entre las que se tiene que encontrar Ia medida realizada
para que ésta se considere válida. En caso contrario esa dimensiOn no cumple las
especificaciones y tiene que ser rechazada.

2.2. APLICACIÔN

Para aplicar esta especificaciOn técnica en procesos de adquisición, se debe
especificar en los pliegos de condiciones respectivos los siguientes aspectos:

2.2.1 En caso de establecerse condiciones de empaque y rotulado diferentes a los
especificados en esta especificaciOn técnica, éstas deben ser acordadas entre Ia
entidad contratante y el contratista.

2.2.2 En caso de que Ia Fuerza requiera cOdigo de barras, ésta debe entregar Ia
inforrnaciOn correspondiente.

2.2.3 La Fuerza debe establecer en el pliego de condiciones como se llevará a cabo el
proceso de garantIa si asI se requiere.

2.2.4 La Fuerza deberá verificar de acuerdo a Ia naturaleza del elemento a contratar,
los requerimientos medioarnbientales que se deban exigir segün Ia normatividad
vigente.

3. REQUlSITOS:

3.1. REQUISITOS GENERALES

La pintura en polvo para aplicaciOn electroestática color negro microtexturizada,
formulado a base de resinas poliéster. Ofrece alta resistencia quImica, mecánica y
resistencia al rayado superficial, esto recubrimiento permite excelentes propiedades de
protecciOn y estabilidad del color y resistencia a los rayos UV; asi mismo posee elevada
resistencia al sobre horneo y una excelente adherencia sobre superficies metálicas.

3.2 REQUISITOS ESPECIFICOS

REQUISITO DESCRIPCION
Color Negro

Tipo de material Resina (epoxy - polyester
Superficie a Ia vista Sernimate
Superficie al tacto Microtexturizado

AplicaciOn Electroestática
Tiempo de curado A 180 °C / 15 mm.

Espesor de pelIcula Entre 50 urn - 80 um
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REQUISITO DESCRIPCION
Adherencia I grado

Resistencia al impacto 150 kgf *cm
Resistencia al doblez Pasa por 3 mm

Resistencia cámara sauna >500 horas
Dureza Entre2 -3H

Resistencia UV Normal
Densidad aparente De 1.3 1.7 giml

Unidad de medida Kilogramo

I 1 .1I1 F1I 1'J.1']I I J..XlIJ :Ia I.I III W RI.]

3.3.1 Empaque individual. La pintura en polvo negro microtexturizada debe venir
empacada en bolsa por un kilo, debidamente sellado, el contratista deberá garantizar
el empaque adecuado que conserve las caracterIsticas técnicas, que garantice que no
sufra deterioros ni daños durante SU transporte y almacenamiento.

3.3.2. Empaque colectivo. La pintura en polvo negro microtexturizada debe venir
empacada en caja de carton por 25 kilogramos; el contratista deberá garantizar el
empaque adecuado que conserve las caracterIsticas técnicas, que garantice que no
sufra deterioros ni daños durante SU transporte y almacenamiento

3.3.3 Rotulado. Este elemento deberá tener un rotulo de empaque individual, estos
deberán ser centrados y cumplir Jo estipulado en los boletines SILOG 5-Al y A2,
además de Ia siguiente informaciOn:

¯ Nombre del fabricante.
¯ Nombre del producto
¯ Material utilizado en su elaboraciOn (composiciôn).
¯ Pals de origen
o Nombre del destinatario

Fecha y nümero del contrato (cuando aplique)
Cantidad

¯ COdigo del material
¯ Recomendaciones de almacenamiento y uso
¯ Vida ütil o fecha de vencimiento

Pictograma de seguridad
¯ Unidad de medida

4. TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIO DE ACEPTACION 0 RECHAZO:
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4.1 TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIO DE ACEPTACION 0 RECHAZO PARA
EVALUAR LOS REQUISITOS GENERALES Y REQUISITOS DE EMPAQUE Y
ROTULADO

4.1.1 Muestreo.

De cada lote, se debe extraer al azar una muestra conformada por el nümero de
unidades indicado en Ia tabla. Sobre cada unidad de muestra se debe efectuar una
inspecciôn visual para verificar si estos cumplen los requisitos generales y requisitos
de empaque y rotulados especificados. Este plan de muestreo corresponde a un
muestreo simple, inspeccion reducida, nivel de inspecciôn general II y un nivel
aceptable de calidad (NAC) del 6,5% de acuerdo con Ia norma técnica colombiana
NTC-ISO 2859-1, primera actualizaciOn.

Tabla 1. PLAN DE MUESTREO PARA EVALUAR REQUISITOS GENERALES Y
REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO

le

empaque y rotulado.
Si el nümero de Unidades defectuosas en Ia muestra es menor o igual at nUmero de
aceptación, se acepta et tote siempre y cuando cumpla los requisitos especIficos. SI el
nUmero de piezas defectuosas es igual o mayor at nümero de rechazo, se debe devolver o
rechazar el lote al proveedor, de acuerdo con los criterios indicados en Is GTMD-0004

Tamaño del lote Tamano de Ia
muestra

NUmero de
Aceptación

Nümero de
Rechazo

Ac Re
2-8 2 0 1

9-15 3 0 1
16-25 5 1 2
26-50 8 1 2
51-90 13 2 3
91-150 20 3 4
151-280 32 5 6
281-500 50 7 8
501-1200 80 10 11
1201-3200 125 14 15
3201-10000 200 21 22
10001-35000 315 21 22

35001-150000 500 21 22

150001-500000 800 21 22

500 001 o más 1250 21 22

.1 .2 Criterios de aceotación o rechazo oara reauisitos aenerales v reauisitos d
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(actualización vigente). Cuando se efectüe a evaluación de un tote que haya sido
previamente devuelto, se debe aplicar un plan de muestreo simple, inspecciOn normal bajo
las mismas condiciones segn 10 establecido en Ia Norma Técnica Colombiana NTC-

1S02859-1, actualización vigente.

4.2 TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACEPTACION 0 RECHAZO PARA
EVALUAR REQUISITOS ESPECIFICOS.

4.2.1 Muestreo.
De cada lote, se debe extraer al azar una muestra con Ia cantidad de piezas requeridas
segün las necesidades del laboratorlo, para realizar los ensayos de acuerdo con Ia
cantidad de resultados establecidos en Ia Tabla N° 2. Este plan de muestreo corresponde
a un muestreo simple para inspección reducida. Nivel de inspección 8-3 y NAC del 6,5%,
de acuerdo a Ia GTMD-0004 (Actualizaciôn vigente).

Tabla 2. PLAN DE MUESTREO PARA EVALUAR REQUISITOS ESPECIFICOS.

Tamaño
Nümero de Nümero de

Tamaño del lote muestra Aceptación Rechazo

2-150 2 0 1
151-500 3 1 2

501-3200 5 1 2
3201-35000 8 2 3

35001-500000 13 3 4
500 001 o más 20 5 6

4.2.2 Criterio de aceptación o rechazo para evaluar requisitos especIficos.
Si el nümero de unidades defectuosas en Ia muestra es menor o igual al nümero de
aceptación se acepta el lote; si el nUmero de repuestos defectuosos es mayor o igual at
nümero de rechazo se debe devolver el lote al proveedor. Si el nümero de repuestos
defectuosos en Ia muestra es mayor que el nimero de aceptaciOn y menor que el nümero
de rechazo se debe aceptar el lote, con Ia condición que para Ia próxima entrega se debe
aplicar un plan de muestreo simple, inspecciôn normal, bajo las mismas condiciones de
acuerdo a Ia norma técnica NTC ISO 2859-1 Procedimientos de muestreo para inspección
por atributos. Parte 1: Planes de muestreo determinados por el nivel aceptable de calidad
(NAC) para inspeccion lote a lote. Sin embargo, cuando se considere necesario
especialmente si se trata de lotes pequenos se puede exigir muestreo at 100% de los
elementos siempre y cuando no se trate de pruebas destructivas o a una cantidad de
muestras diferentes.

Nota: Cada uno de los repuestos establecidos en Ia presente Especificación requeridos
por Ia Fuerza de acuerdo al nümero de parte y contar con total originalidad.

5. METODOS DE ENSAYO:
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N/A
6. APENDICE:

6.1 NORMAS QUE DEBEN CONSULTARSE

¯ NTC ISO 17050-1 Evaluaciôn de Ia conformidad. Declaraciôn de conformidad del
proveedor. Parte 1: Requisitos Generates.

¯ NTC ISO 17050-2 EvaluaciOn de Ia conformidad. DeclaraciOn de conformidad del
proveedor. Parte 2: Documentaciôn de apoyo.

¯ NTC-2859- Procedimientos de muestreo para inspección por atributos.
18/18/2021

¯ Manual Actual de ContrataciOn del Ministerio de Defensa Aplicado para el Ejército
Nacional.

6.2 ANTECEDENTES

N/A

7 ANEXOS:

N/A

8. CONTROL DE REVISIONES:

Revisiónylo
Actualizacion Modificaciones Fecha

SE MIGRA Y SE SUSPENDE JEMPP-CEDE4-
DIETE-FT1032-/ARM DANDO CUMPLIMIENTO

AO A LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCION 15/12/2021
8912 DEL 2018 UNIFICANDO A
ESPECIFICACION_TECNICA.
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