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1. OBJETO:

Esta especificacion técnica tiene por objeto establecer los requisitos y parametros
técnicos que debe cumplir la cinta réplica para medalla Policia Militar “General Tomas
Cipriano de Mosquera” en los procesos de adquisicion, asi como los ensayos a los
que se debe someter. Este elemento hace parte de la medalla Policia Militar “General
Tomas Cipriano de Mosquera”, la cual es fabricada en el Batallon de Mantenimiento
“José Maria Rosillo”.

2. DEFINICIONES Y APLICACION:
2.1 DEFINICIONES

Cinta Moiré: Cinta con un acabado especial el cual da el efecto de forma de olas de
agua. :

.Lote de entrega: Cantidad determinada de elementos de caracteristicas similares y
fabricadas en una o varias plantas bajo condiciones de produccion uniformes, puesta
a disposicién de la entidad contratante para ser sometida a inspeccion como uno o
varios conjuntos dependiendo del nimero de origenes productivos (plantas —
maquila) que lo conforman.

Materia prima: Producto no elaborado que se incorpora en la primera fase del
proceso de produccién para su posterior transformacion o componente del producto
terminado antes de ser confeccionado o incorporado al producto terminado que se
requiere elaborar.

Muestra: Cantidad especificada de elementos extraidos de un lote que sirve para
obtener la informaciéon necesaria que permite apreciar una o mas caracteristicas de
él.

Muestra patrén: producto que cbntiene las caracteristicas de disefio, color, matiz o
tonalidad y fabricacién, debidamente -aprobada para efectos de camparacion,
evaluacion y aceptacion o rechazos de los lotes correspondientes en caso de ser
requeridos. B

Producto terminado: Elemento fabricado y que se ha sometido a todas las etapas y
procesos de produccion necesarias para cumplir los requisitos técnicos establecidos
por la entidad contratante.
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Tolerancia: Diferencia de medidas permitidas en una dimension. Consiste en una
medida maxima y otra minima entre las que se tiene que encontrar la medida
realizada para que ésta se considere valida. En caso contrario esa dimensiéon no
cumple las especificaciones y tiene que ser rechazada.

2.2. APLICACION

2.2.1 En caso de que la Fuerza lo considere necesario, puede decidir si es preciso o
no establecer la muestra que se empleara como muestra patrén o de referencia, la
cual servira para efectos de comparacion y verificacion de los requisitos de color,
disefio, componentes y acabados. Dicha muestra debera cumplir con todas las
caracteristicas y requisitos establecidos en la presente especificacion.

2.2.2. En caso de establecer condiciones de empaque y rotulado diferentes a los
especificados en la presente especificacion, estas deben ser acordadas entre la
-entidad contratante y el contratista.

2.2.3. Se aclara que el contratista debe asumir los costos que se generen por la
realizacion de los ensayos requeridos para la verificacion de los requisitos
establecidos en la presente especificacion y de todos aquellos ensayos requeridos
por la Fuerza.

2.2.4. En caso de existir controversia entre el texto donde se describen las
caracteristicas del componente y si existieren figuras, prevalecera el texto.

2.2.5. La verificacion del cumplimiento de los requisitos especificos de la presente
Especificacion Técnica, se debe realizar de acuerdo con lo indicado en la GTMD-0004
(Guia técnica “Evaluacion de la conformidad para los productos del Sector Defensa”),
actualizacion vigente; teniendo en cuenta el valor del contrato.

3. REQUISITOS:

3.1. REQUISITOS GENERALES

3.1.1. Caracteristicas. La cinta réplica para medalla Policia Militar “General Tomas
Cipriano de Mosquera” es elaborada en cinta moiré y es utilizada para suspender las

réplicas de dicha medalla.

La cinta réplica estara sostenida por una barra metalica denominada barreta, la cual
en su parte posterior de forma centrada lleva un puente de donde pende la cinta.
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La cinta réplica de la medalla Policia Militar “General Tomas Cipriano de Mosquera®,
es una cinta con una (1) franja vertical central de color blanco y en los costados de

esta ird una franja de color negro a cada lado. (Ver Figura 1).

Las cintas deben ser en una sola pieza no se permiten cintas sobrepuestas o
pegadas. A su vez no deben presentar desgaste, ruptura, pérdida de color o hilos

sueltos.

3.1.2. Dimensiones y tolerancias. La cinta réplica para medalla Policia Militar
“General Tomas Cipriano de Mosquera” deben cumplir con las dimensiones vy
tolerancias indicadas en la tabla 1, segun la correspondiente medalla, cuando se

verifique de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.1.

Tabla 1. Dimensiones cinta réplica medalla Policia Militar “General Tomas

Cipriano de Mosquera” (Ver figura 1)

CINTA REPLICA POLICIA MILITAR “GENERAL TOMAS CIPRIANO DE

MOSQUERA”
CARACTERISTICAS | COTA | MEDIDA (mm) TOLERANCIA+/- (mm)
Ancho total cinta A 15 1
Ancho franja central de B 76 0.5
color blanco
Ancho franjas laterales C 3.7 0.5
de color negro

Sl REQUISITOS ESPECIFICOS

3.2.1 Material. Material. La tabla 2 describe los requisitos que debe cumplir la cinta
réplica medalla Policia Militar “General Tomas Cipriano de Mosquera”.

Tabla 2. Especificaciones

CARACTERISTICAS REQUISITOS ENSAYO
Composicion

Poliéster en % minimo 26 5 2
Acetato en % minimo 26 '
Viscosa y/o rayén Resto

Nudmero de hilos/cm 53
Urdimbre, minimo 54 ’
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ﬁ:Frama, minimo 11

Resistencia a la tension

en urdimbre, en N, 1200 5.4
| minimo -
Peso en g/m?minimo 435 5.5

3.2.2 Color. La cinta moiré utilizada para la cinta réplica medalla Policia Militar
“General Tomas Cipriano de Mosquera” debera cumplir con lo establecido en la Tabla
3, cuando se verifique de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.6.

Tabla 3. Requisitos para los colores cintas réplica medalla Policia Militar
“General Tomas Cipriano de Mosquera”

PANTONE
CARACTERISTICAS COLOR COTTON RGB

Franja de color blanco 11-0601 TCX | 255,255,255
Franjas de color negro - 19-3922 TCX 0,0,0

3.2.3. Declaracion de conformidad del fabricante. El contratista debe presentar
declaracion de conformidad por parte del fabricante en idioma espafiol segun lo
establecido en la norma técnica NTC-ISO/IEC 17050-1 y debe anexar la
documentacion de apoyo establecida en la norma técnica NTC-ISO/IEC 17050-2,
donde garantice que el elemento a entregar cumple con los requisitos generales y

especificos que no fueron sometidos a prueba de laboratorio en esta especificacion
tecnica.

3.3 REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO

3.3.1 Empaque individual. La cinta réplica medalla Policia Militar “General Tomas
Cipriano de Mosquera” deben venir por carretes de cincuenta (50) metros cada uno,
los cuales a su vez deberan ir forrados con polietileno lineal de baja densidad o con el
material que el proveedor determine y por medio del cual se evite el dafio y deterioro
de las cintas durante su transporte y almacenamiento.

3.3.2 Empaque colectivo. El empaque colectivo debe realizarse en cajas de cartén
corrugado hasta con diez (10) unidades por caja de la misma referencia, y con las
protecciones necesarias para evitar el dafio y deterioro de las cintas durante su
transporte y almacenamiento.

Este documento es propiedad del EJERCITO NACIONAL
No esta autorizado su reproduccién total o parcial




Péag. 6 de 11

#a MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL . —
1, COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | ESPECIFICACION |Cédigo: FO-JEMPP-CEDE4-890
i EJERCITO NACIONAL TECNICA Versién: 1

} DEPARTAMENTO DE LOGISTICA —
Fecha de emisién: 2019-02-26

CINTA REPLICA MEDALLA POLICIA MILITAR “GENERAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA”
No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03105/INT-0

3.3.2 Rotulado. Este elemento debera tener un rétulo visible en cada caja o elemento
de identificacion de empaques colectivos o unidades de empaque, estos deberan ser
centrados y cumplir con lo estipulado en los boletines SILOG 5-A1 y A2, ademas
debera contener la siguiente informacion:

- Nombre del fabricante

- Nombre del producto

- Material utilizado en su elaboracién (composicion)
- Pais de origen

- Fecha de fabricacion

- Fecha y nimero del contrato (cuando aplique)

- Cantidad )

- Cddigo del material

- Recomendaciones de almacenamiento

- Unidad de medida: Metro (m)

4. TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO:

41 TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO PARA
EVALUAR LOS REQUISITOS GENERALES Y REQUISITOS DE EMPAQUE Y
ROTULADO

4.1.1 Muestreo. De cada lote del producto, se debe extraer al azar una muestra
conformada por el nimero de unidades indicado en la tabla 4. Sobre cada unidad de la
muestra, se debe efectuar la inspeccion visual para verificar si éstos cumplen los
requisitos generales y de empaque y rotulado especificados en la presente
especificacion.

Este plan de muestreo corresponde a un plan de muestreo simple, inspeccion reducida,
nivel de inspeccién general | y un Nivel Aceptable de Calidad (NAC) del 6,5%, de
acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC-I1SO 2859- 1 (Primera actualizacion).

Tabla 4. Plan de muestreo para requisitos generales, empaque y rotulado

Tamario del lote Tamafo muestra | Namero de | Numero de
(Carrete) (Carrete) Aceptacion | Rechazo
2-25 2 0 1
26 - 90 2 1 2
91 - 150 9 1 2
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151 - 280 5 1 2

281 - 500 8 2 3
501 -1.200 13 3 4
1.201 - 3.200 20 5 6
3.201 —10.000 32 6 7
10.001 — 35.000 50 8 9
35.001 - 150.000 80 10 11
150.001 — 500.000 125 10 11
500.001 6 mas 200 10 11

4.1.2 Criterios de aceptacion o rechazo para requisitos generales y requisitos de
empaque y rotulado. Si el nimero de unidades defectuosas en la muestra es menor
o igual al numero de aceptacion se acepta el lote; siempre y cuando cumpla los
requisitos especificos. Si el numero de unidades defectuosas es igual o mayor al
numero de rechazo, se debhe rechazar y devolver el lote al proveedor. Cuando se
efectle la evaluacion de un lote previamente rechazado, se debe proceder a realizar
el muestreo indicado en el numeral 4.2.1. sobre el 100% del lote producto terminado.

Para un tercer muestreo del mismo lote rechazado, se requiere autorizacion escrita
por parte del supervisor y/o responsable del contrato y se establecera el tipo de
muestreo a realizar junto con las partes involucradas, bajo las condiciones
establecidas en la Norma Técnica Colombiana NTC — ISO 2859 — 1, actualizacion
vigente.

4.2 TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO PARA
EVALUAR REQUISITOS ESPECIFICOS.

4.2.1 Muestreo. Para verificar los requisitos especificos establecidos en la presente
especificacion técnica, se debe tomar al azar, el tamafio de muestra en unidades
indicado en la tabla 5, definida para un plan de muestreo simple, inspeccién reducida,
nivel de inspeccion especial S-3 y un Nivel Aceptable de Calidad (NAC) del 2,5%, de
acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 2859-1.

Tabla 5. Plan de muestreo para evaluar requisitos especificos

Tamano del lote | Tamano muestra Niimero de NlUmero de
(Carrete) (Carrete) Aceptacion Rechazo
2—-150 2 0 1
151 — 500 3 0 1
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501 —3.200 ) 1 2
3201 —35.000 8 1 2
35.001 — 500.000 13 1 2
500.001 o mas 20 2 3

4.2.2 Criterio de aceptacion o rechazo para evaluar requisitos especificos. Si el
numero de unidades defectuosas en la muestra es menor o igual al nimero de
aceptacion se aceptara el lote; si el nUmero de unidades defectuosas es mayor o
igual al numero de rechazo, el lote se rechaza y para la proxima entrega se aplicara
un plan de muestreo simple, inspeccion normal bajo las mismas condiciones.

5. METODOS DE ENSAYO:
5.1 CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

La determinacion de las dimensiones debe efectuarse utilizando un instrumento
(regla, micrémetro, calibrador, entre otros) de capacidad y precision de acuerdo con la
dimensién y el elemento a medir, atendiendo las recomendaciones establecidas en
las Normas Técnicas Colombianas respectivas, aplicadas a la Metrologia y
mediciones en General.

Los instrumentos de mediciéon deben estar debidamente calibrados por laboratorios
acreditados y/o certificados por el Instituto Nacional de Metrologia o quién haga sus
veces.

5.2. COMPOSICION MATERIAL DE LA CINTA

Se efectlia de acuerdo con lo indicado en la NTC 481-1.

5.3. DETERMINACION DEL NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
Se efectuara de acuerdo con lo indicado en la NTC 427 método cuenta directa.
5.4. DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ROTURA POR TENSION
Se efectua de acuerdo con lo estab}epido enla NTC 754-1.

5.5. DETERMINACION DEL PESO POR LONGITUD Y POR AREA

Se efectlia de acuerdo con lo establecido en la NTC 230 opcién C.

5.6. DETERMINACION DEL COLOR

Este documento es propiedad del EJERCITO NACIONAL
No estd autorizado su reproduccién total o parcial




Pag. 9 de 11

@ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL i —
WV, COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | ESPECIFICACION |Cédigo: FO-JEMPP-CEDE4-890
Y g‘ EJERCITO NACIONAL TECNICA Version: 1

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

Fecha de emision: 2019-02-26

CINTA REPLICA MEDALLA POLICIA MILITAR “GENERAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA”
No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03105/INT-0

La verificacion del color de la cinta réplica medalla Policia Militar “General Tomas
Cipriano de Mosquera” se realizara mediante comparacion visual, frente a la muestra
patron establecida por la Fuerza.

6. APENDICE:
6.1 NORMAS QUE DEBEN CONSULTARSE

Para la aplicacién de las siguientes normas debe utilizarse la actualizacion que se
encuentre vigente al momento de la verificacion de los requisitos.

En caso de que exista alguna inconsistencia o novedad en su aplicacion, esta debera
ser consultada a la oficina de Normas Técnicas del Ministerio de Defensa Nacional.

Boletines SILOG No. 005-A1y A2

Administracion, control y manejo de la implementacion de cédigo de barras en las
diferentes unidades de la fuerza publica en almacenes con estructuras IMy WM en el
sistema SAP ECC.

GTMD-0004 Version vigente
Guia tecnica “Evaluacion de la conformidad para los productos del Sector Defensa”.

NTC 230 Version vigente
Textiles. Determinacion de la masa por unidad de area (peso) de tela.

NTC 427:2018
Determinacion del niumero de hilos de urdimbre y del numero de hilos de trama, de
tejidos planos.

NTC 481-1 Version vigente
Textiles. Analisis quimico cuantitativo de fibras. Parte 1. Basada en la serie ISO 1833.

NTC 754-1 Version vigente
Textiles. Método para determinar la resistencia a la rotura y elongacion de las telas.
Metodo del agarre.

NTC-1SO 2859-1 Primera Actualizacién

Procedimientos de muestreo para inspeccion por atributos. Parte 1: Planes de
muestreo determinados por el nivel aceptable de calidad (NAC) para inspeccion lote a
lote.
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6.2 ANTECEDENTES

DECRETO 1070 DE 2015: Por el cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del
Sector Administrativo de Defensa.

7. ANEXOS:

La presente especificacién técnica abarca las cintas réplica relacionadas en la Tabla
6.

Tabla 6. Cinta réplica medalla Policia Militar “General Tomas Cipriano de

Mosquera”
CODIGO DEL '
No. MATERIAL DENOMINACION MEDALLA
1 9202379 CINTA REPLICA | Medalla Policia Militar “General
POLICIA MILITAR Tomas Cipriano de Mosquera”

Figura 1. Cinta Réplica Medalla Policia Militar “General Tomas Cipriano de
Mosquera”
A

il

|
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8. CONTROL DE REVISIONES:

Revisién ylo
Actualizacion

Modificaciones Fecha

Se crea la siguiente Especificacion Técnica CINTA REPLICA
MEDALLA POLICIA MILITAR “GENERAL TOMAS CIPRIANO
DE MOSQUERA" con el objetivo de satisfacer la necesidad
de la fuerza en cuanto a los procesos de adquisicion para
estos elementos.

Se solicita creacion de la Especificacion Técnica mediante ThasE02]
oficio al CEDE4 con radicado No. 2021699004595583: MDN-
COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-JEM-B3-
29.57 emitido el 13 de abril de 2021 por |la Brigada de Apoyo
Logistico No.1 en Apoyo General.
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