— I I ( I PROYECTO: ESTUDIO DE SUELOS PUEBLOS DORADOS - APULO

Geotecnia Especializada CARACTERIZACION GEOTECNICA
TABLA RESUMEN DE ENSAYOS

Muestra CBR
G . F LL
(%) (%) (%) (%)
Tipo de % Nat ~ %Sat

1 0,00 | 0,80 0,40
AP-01 2 BOLSA| 0,80 [ 1,50 1,15
AP-02 1 BOLSA| 0,00 [ 0,60 0,30
AP-02 2 CBR [ 0,60 | 0,80 0,70 [GW-GM 500 | 76,00 12,00 [ 12,00 33,00 | 17,00 [ 16,00 3,9 2,1
AP-02 3 BOLSA| 0,80 [ 1,50 1,15
AP-03 1 BOLSA| 0,00 [ 0,80 0,40 SM 13,00 | 10,50 41,50 | 48,00 NL NP
AP-03 2 CBR [ 0,80 | 1,00 0,90 3,5 2,3
AP-03 3 BOLSA| 1,00 [ 1,50 1,25
AP-04 1 BOLSA| 0,00 [ 0,40 0,20
AP-04 2 BOLSA| 0,40 [ 1,50 0,95 CL 19,00 | 18,00 20,00 | 62,00 41,00 | 19,00 [ 22,00
AP-05 1 BOLSA| 0,00 | 0,80 0,40
AP-05 2 CBR [ 0,80 | 1,00 0,90 4,6 29
AP-05 3 BOLSA| 1,30 [ 1,50 1,40 CL 16,00 5,00 25,00 | 70,00 31 16 15
AP-06 1 BOLSA| 0,00 [ 0,50 0,25 CL 11,00 | 17,00 27,00 | 56,00 33 18
AP-06 2 CBR [ 0,50 | 0,70 0,60 3,9 2,3
AP-06 3 BOLSA| 0,90 [ 1,50 1,20
AP-07 1 BOLSA| 0,00 [ 0,80 0,40 GM 11,00 | 38,00 36,00 | 26,00 NL NP
AP-07 2 CBR [ 0,80 | 1,00 0,90
AP-07 3 BOLSA| 1,30 [ 1,50 1,40
LL (36) Limite Liquido F (%) Porcentaje de finos qu (t/m?) Resistencia a la comprasidn inconfinada
LP (%) Limite Plastico A (%) Porcentaje de Arena Cu (t/m?) Cohesion no drenada

IP (%) Indice de Plasticidad G (%) Porcentaje de Grava SPT Mumero de golpes/pie del ensayo de campo



